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proHolz Austria

Die AuBenwand

Ob stab- oder plattenférmige Elemenfe, ob Rahmen- oder Massivbau, Bauen mit Holz bietet
eine groBBe Vielfalt an Wandtypen. Allen ist gemeinsam, dass Holz den Innenraum vor Kalte,
Hitze, Larm und dem Wetter schiitzt, und das mit all seinen positiven Eigenschaften.
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Wenn Architekten Gebaude planen, dann
machen sie mit dem Bleistift Skizzen auf Papier,
dann bauen sie mit Holz oder einem anderen
Material ein Modell. Holz - in den unterschied-
lichsten Anwendungen - ist Mittel und Werk-
zeug zugleich, um seine Ideen auszuformulieren,
um Raume anzudenken und zu visualisieren.
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Holz ein unersetzliches Material zum Denken,
Vorausdenken und Uberdenken von Dingen ist.
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Editorial

Anne Isopp

Die Aullenwand ist die duBere, ein Gebaude ab-
schlieBende Wand. Dieser Bauteil iibernimmt — im
Gegensatz zur Innenwand — nicht nur trennende und
tragende Funktionen, er schiitzt den Innenraum vor
Kélte, Hitze, Larm und dem Wetter.

Dieser Zuschnitt behandelt diesen einen Bauteil,
die AuRenwand, und schlieft damit an das Buch
,Fassaden aus Holz" an. In diesem von proHolz
Austria herausgegebenen Fachbuch geht es um die
auBerste, bewitterte Schicht der AuBenwand. Wir
konzentrieren uns nun auf das, was sich hinter der
Fassade versteckt, auf die Wand. So viel sei gleich
einmal vorweggenommen: Ein Rezept, also eine
genaue Vorschrift, wie so eine Wand aus Holz zu
planen und zu bauen ist, gibt es nicht. Es gibt
nattrlich konstruktive und bauphysikalische Regeln,
die zu beachten sind, aber innerhalb dieses Regel-
werkes gibt es viele Losungen. Welche davon die
richtige ist, entscheiden die Rahmenbedingungen.
Soll es eine Massivholzwand werden oder doch lie-
ber ein Rahmenbau mit hinterliifteter Fassade —

ein Blick auf dataholz.com, den Online-Katalog bau-

physikalisch und 6kologisch gepriifter Holzbauteile,
zeigt, dass die Bandbreite enorm ist. An die hun-
dert Wandaufbauten kann man dort zéhlen. Natir-
lich kdnnen wir hier nicht alle Mdglichkeiten lexi-
kalisch auflisten. Wir prasentieren Ihnen vielmehr
eine kleine Auswahl an Projekten, anhand derer
wir aufzeigen, warum die Architekten sich fiir Holz,
fur dieses oder jenes Wandsystem entschieden
haben und was die jeweiligen Vorteile sind.
.Eigentlich ist die AuBenwand im Holzbau der leich-
teste Bauteil”, meinte Karl Torghele, Bauphysiker in
Dornbirn, bei einem Vorgesprach zu dieser Ausgabe.
Sicher fordern die Luftdichtigkeit und die Anschliisse
an die anderen Bauteile besondere Aufmerksamkeit,
die bauphysikalischen Anforderungen aber vom

att. Holzbauanteil in Osterreich
Statistische Erhebung von Hochbauvorhaben

Waérmeschutz iiber den Schallschutz bis hin zur ge-
forderten Speichermasse sind im Holzbau leicht zu
erfiillen.

Wenn alles so einfach ist, was aber sind dann die
Herausforderungen, die sich den Planern und der
Holzbranche im Zusammenhang mit der AuBRen-
wand stellen? Da ware einmal die Holzmassivbau-
weise zu nennen. Die Brettsperrholzplatten sind
schwer, viele Arbeiten wie das Dammen und der
Fenstereinbau werden wieder haufiger auf der Bau-
stelle ausgefiihrt. Ist dies ein Nachteil oder Vorteil?
Die Holzforschung Austria untersucht im Zuge
eines Forschungsprojektes AuBenwénde und hier
im Besonderen die sommerliche Uberhitzung, die
Phasenverschiebung in der Wand sowie die ther-
mische Behaglichkeit eines Holzhauses. Wenn man
liber Herausforderungen fiir den Holzbau spricht,
ist auch das Thema der thermischen Sanierung zu
nennen: Die TES EnergyFacade zum Beispiel - ein
System zur Gebdudeddammung mit groBflachigen
Holzelementen — hat die Kompetenzen des Holz-
baus auf die Gebdudesanierungen libertragen.
Diesmal haben wir die Aspekte des Brandschutzes
und des Schallschutzes ausgeblendet, wohl wissend,
dass sie beim Bau einer AuBenwand ebenso relevant
sind wie die anderen bauphysikalischen Aspekte.
Doch haben wir uns in fritheren Zuschnitten bereits
intensiv mit Schallschutz und Brandschutz beschaf-
tigt und werden diese Themen sicher wieder auf-
greifen. So wie wir im zuschnitt 29 — Holz und Glas
und im zuschnitt 40 — Holz und Stahl den Schwer-
punkt auf Materialkombinationen gelegt haben,
geht es in diesem Zuschnitt um einen bestimmten
Bauteil. Damit stehen wir am Anfang einer Reihe,
in der wir uns auf Bauteile im weiteren Sinne kon-
zentrieren werden und die wir zu Themen wie Dach,
Fenster und Tiir fortsetzen werden.

Am 25. September ist Tag des Denkmals 2011
mit 250 denkmalgeschiitzten Orten ,aus Holz"

Wie viele Geb3ude in Osterreich werden in Holzbauweise errichtet?
In der Vergangenheit lagen, wenn Gberhaupt, nur grobe Schatzungen
zum Holzbau vor. Das Institut fiir Holzforschung an der Universitat fiir
Bodenkultur Wien (Boku) hat nun umfangreiche Erhebungen in den
Bundeslandern Niederdsterreich, Tirol, Salzburg, Oberdsterreich und
Wien durchgefiihrt und auf dieser Basis den Holzbauanteil fiir ganz
Osterreich hochgerechnet. Mit der Boku-Studie bzw. dem neuen

attachment zum Zuschnitt erscheinen erstmals Informationen zum Holz-

bauanteil in Osterreich, die auf einer breiten Datenerhebung basieren.
Zu bestellen unter: www.proholz.at/shop

Einmal im Jahr findet europaweit der Tag des Denkmals
(European Heritage Days) statt, wobei jedes Land sein
eigenes Motto dafiir auswahlt. In Osterreich findet dieser
Tag heuer am letzten Sonntag im September statt und
steht unter dem Motto ,aus Holz". Das Osterreichische
Bundesdenkmalamt éffnet an diesem Tag gemeinsam
mit den Eigentiimern 250 denkmalgeschiitzte Orte. Bei
freiem Eintritt erwartet die Besucher ein groBes Angebot
rund um den Werk- und Baustoff Holz.
www.tagdesdenkmals.at
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Essay Wenn aus Mauern Wande werden

Hubertus Adam

In seiner Novelle ,Rat Krespel" (1818) beschreibt E.T.A. Hoffmann
das Bauprojekt seines kauzigen Protagonisten: Auf einem Garten-
geldnde errichten Maurer eine véllig geschlossene, hermetische
Mauerschale iiber quadratischem Grundriss, in die erst anschlieBend
auf Anweisung des Auftraggebers Offnungen fiir Fenster und
Tiiren hineingebrochen werden: ,So wurden die Schwierigkeiten,
die die abenteuerliche Art zu bauen herbeifiihren mullte, tiber-
wunden, und in kurzer Zeit stand ein véllig eingerichtetes Haus da,
welches von der AuRenseite den tollsten Anblick gewahrte, da
kein Fenster dem anderen gleich war usw., dessen innere Einrich-
tung aber eine ganz eigene Wohlbehaglichkeit erregte.”

Die Erzahlung von E.T.A. Hoffmann verdeutlicht, wie aus bloBen
Mauern Wande werden - durch den Innenausbau des Hauses
und vermittels der Durchbriiche, die innen und auBen, privat und
6ffentlich zueinander in Beziehung setzen. Die Mauer ist ein auto-
nomes Element, die Wand hingegen ein relationales: Sie ist als Teil
des Hauses verbunden mit Boden und Decke und begrenzt Raume.
Fiir Gottfried Semper zahlte die Wand neben dem Herd, dem Dach
und der Substruktur zu den vier Grundelementen des Hauses. In
seinem Opus magnum ,Der Stil in den technischen und tektoni-
schen Kiinsten" (1860-63) behauptete er — inspiriert von archéo-
logischen Ausgrabungen der Zeit — einen textilen Ursprung der
Wand: Zwischen Pfosten und Balken eingespannte Stoffe hatten
urspriinglich fiir die Begrenzung des Raums gesorgt. Bemerkens-
wert ist Sempers Ansatz, weil er die statische Funktion der Wand -
namlich die Abtragung von Lasten — der Aufgabe, einen Raum zu
definieren, deutlich unterordnet und gerade nicht die Massivitat
und Muralitat der Wand betont. Es wundert daher nicht, dass Ver-
treter der Moderne sich immer wieder auf Semper als Kronzeugen
beriefen, wenn sie die Trennung von Tragwerk und Fassade, von
konstruktivem Gerist und thermischer Hiille, von ,Knochen" und
,Haut" — wie Mies es formulierte — vorantrieben. Die optische
Entmaterialisierung der Wand fiihrte zu Stahl-Glas-Bauten, die
seit den 1950er Jahren zundchst zur Signatur der Business-Distrikte
amerikanischer Stadte wurden und daraufhin zum weltweiten
Erfolgsmodell avancierten. Der wohl ironisch gemeinte Vorschlag
des niederlandischen Architektenteams mvrpy, die Glasfassade
von Biirohdusern vollstandig durch Warmluftgeblase zu ersetzen,
wie man sie von Kaufhauseingangen kennt, bedeutete die abso-
lute physische Eliminierung der AuBenwand.

Ganz im Gegensatz zur Vision von MVRDV ging die Tendenz aber in
der jiingeren Vergangenheit zu einem komplexeren Wandaufbau.
Seit der Olkrise in den friihen 1970er Jahren, welche die Grenzen
des Fortschritts offenbarte und ein Nachdenken tiber die Schonung
von Ressourcen erzwang, sind die bauphysikalischen Anforderun-
gen an die AuBenwand des Hauses sukzessive gestiegen. Mehr-
schichtiger Fassadenaufbau lautet das Stichwort, und dies bedeu-
tet, dass zumindest eine tragende Schicht, eine schiitzende und
eine dazwischen liegende ddmmende Schicht existieren. Wie die
Schichten miteinander kombiniert und wie sie materialisiert sind,
darin besteht die konstruktive und gestalterische Herausforderung.

Zweischalige Betonwande mit innen liegender Ddmmung lassen
zwar das von Architekten geschatzte Bild eines monolithischen
Betonbaus entstehen, sind aber aufwendig und kostenintensiv.
Allerdings ist die Sehnsucht nach einer materiellen Einheit von
Wand und Fassade auch in gewisser Weise ein Phantomschmerz.
Schon die Rdmer wussten bei ihren Mauern zwischen einer dufe-
ren, dekorativ gestalteten Schale und dem inneren, mit Mortel
und Bauschutt ausgegossenen Kern zu differenzieren. Mehrschich-
tiger Wandaufbau ist somit kein prinzipiell neues Thema, doch
eines, das sich graduell verandert hat. Alternativen zu den zwei-
schaligen Wanden stellen hinterliiftete Systeme dar, bei denen
die duBere Schutzfunktion einer diinnen Fassadenhaut aus Blech,
Holz oder anderen Materialien libertragen wird. Warmedammver-
bundsysteme — mit einer diinnen Putzschicht iberzogene Ddmm-
elemente, die an die Fassaden geklebt werden — werden derzeit
besonders kontrovers diskutiert. Auch wenn die Dammwerte
garantiert sind, gibt es bislang kaum Beispiele eines gestalterisch
befriedigenden Umgangs mit Warmedammverbundsystemen, ganz
abgesehen davon, dass die Recycelbarkeit des Materials nicht
gegeben ist.

Die Entwicklung der AuRenwand ist keinesfalls an ihr Ende ge-
kommen, und so mag man versucht sein, dariiber zu spekulieren,
wie denn die Wand der Zukunft aussehen wird. Schwerlich so
einfach und archaisch, wie sie sich Rat Krespel bauen konnte.
Und nicht so utopisch, wie sie MvRDV imaginierten. Nach der Zeit
additiver Schichtung geht der Trend zu kompositen und hybriden
Systemen - Glasern beispielsweise, die Ddmmung und Sonnen-
schutz integrieren und durch prismatischen Aufbau je nach Sonnen-
stand Licht durchlassen oder reflektieren. Durch weitere Forschung
konnte es gelingen, der seit der Moderne sich abzeichnenden
Aufsplitterung der Wand in verschiedene Materialschichten mit
neuen Werkstoffen, die verschiedene Materialeigenschaften syn-
thetisieren, entgegenzuwirken. Allerdings setzt das Postulat der
Recycelbarkeit gewisse Grenzen hinsichtlich der Hybridisierung
von Materialien.

Der nachwachsende Rohstoff Holz ist hinsichtlich seiner Oko-
bilanz vielen anderen Materialien liberlegen. So verwundert es
nicht, dass gerade beim Holzbau in den letzten Jahren bemer-
kenswerte Fortschritte erzielt werden konnten. Holzwerkstoffe
beférdern den Trend zu einer Elementbauweise mit prafabrizierten,
komposit aufgebauten Scheiben: Das vernakulér-rurale Image
haben viele zeitgendssische urbane Holzbauten hinter sich gelas-
sen. Anhédngern eines puristischen Verstéandnisses von Material-
gerechtigkeit mdgen Bauten ein Dorn im Auge sein, bei denen
eine holzerne Wand nicht mehr wie eine hdlzerne Wand aussieht.
Doch muss man die Relativierung vertrauter Bilder als neue Frei-
heit begreifen — und damit nicht nur als konstruktive, sondern
auch als dsthetische Herausforderung fiir die Architektur. Ohne
einem unreflektierten Pragmatismus das Wort zu reden: Wer sich
in Kulturpessimismus ergeht, begibt sich der Mdglichkeit, die
Zukunft des Bauens mitzugestalten.
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Bauphysik der AuBenwand

Fir die Berechnungen der auf dieser und
auf den folgenden Seiten dargestellten

Wandaufbauten wurden folgende Tempera-
turen und Luftfeuchtigkeiten angenommen:

innen: 20°C/55% Luftfeuchtigkeit
auBen: —10°C/80% Luftfeuchtigkeit

Holzrahmenwand, tragend
Wohnhaus in Lugano

Wandstarke (cm) = 32,5
U-Wert (W/m2K) = 0,19

Deckschalung Zementfaserplatten 30 mm
Holzlattung 27x 60 mm/Hinterliftung 27 mm
osB-Platte 18 mm

Holzriegel 60x180 mm

dazwischen Mineralwolle 180 mm
Dampfbremse

Gipskarton15mm
Mineralwolle/Installationsebene 40 mm
Gipskarton 15mm

Temperaturverlauf
gesattigter Dampfdruck (p,,,)
vorhandener Dampfdruck (p)

Das behutsame Manifest
Alberto Alessi

Die Casa Montarina, ein sechsgeschossiges Gebau-
de von Architekt Lorenzo Felder, entstand aus der
Sensibilitat fir eine soziale Nachhaltigkeit, deren
Ziel es ist, ,dem Energieverbrauchsstandard mittels
Einsatz von Minergie-Eco-Technologien zu ent-
sprechen”, aber auch ,den Anforderungen junger
Familien Rechnung zu tragen, Wohnraum mit den
Charakteristika eines Einfamilienhauses zu vertret-
baren Kosten erwerben zu kénnen, ohne die Stadt
verlassen zu miissen”.

Um dies zu erreichen, erdachte Lorenzo Felder fiir
die Casa Montarina ein Konstruktionssystem aus
Holz. Die Definition des Tragsystems ist von der
Materialwahl bestimmt, von der stadtebaulichen
Lage des Gebaudes, der Topografie des Ortes sowie
der Typologisierung der vier ibereinanderliegenden,
voneinander unabhangigen Wohneinheiten und
den Anforderungen an den Brand- und Schall-
schutz. Das Gebaude besteht aus zwei weitgehend
eigenstdndigen Bauteilen, die lediglich durch das
Treppenhaus und einzelne AuBenwandabschnitte
miteinander verbunden sind. Die Tragwerksplanerin
Cristina Zanini erldutert die sechsgeschossige Kon-
struktion wie folgt: ,Die ausschlieBlich aus Holz be-
stehende Tragstruktur setzt sich aus vorgefertigten

e

Temperaturkurve mit Taupunkt

Die Luft kann unterschiedlich viel Feuchtigkeit aufnehmen.
Je kalter sie wird, desto weniger Wasser kann sie in Form von
Dampf speichern. Die Temperatur in den einzelnen Bauteil-
schichten sinkt von innen nach auBen. Der durch die Bauteil-
schichten diffundierende Wasserdampf wird also nach und
nach abgekiihlt. Ist der Sattigungspunkt erreicht, kann die
Luft kein Wasser mehr aufnehmen, das iiberschiissige Wasser
fallt als Kondensat aus. Diesen Punkt nennt man Taupunkt.

Rahmenelementen zusammen. Diese bestehen aus
massiven Holzbalken und -stiitzen, aus einer tragen-
den Beplankung aus Holzwerkstoffen und aus dem
Dammmaterial in den Zwischenrdumen. Die 140 mm
starken Decken sind als Kastenelemente ausgefiihrt.
Dort, wo die Decken zwischen zwei Wohnungen lie-
gen, weisen sie eine Starke von 220 mm auf, um so-
wohl die erforderliche Abschottung der Brandab-
schnitte als auch den erforderlichen Schallschutz
zu gewahrleisten." Die Wénde sind als dreigeschos-
sige Fertigteilelemente ausgefiihrt, dies verleiht
den darin integrierten Stiitzen die maximale Konti-
nuitat in der vertikalen Kraftableitung. Die Wande,
die parallel zur Geldndestufe liegen, dienen als pri-
mar tragende Elemente und als Auflager fiir die De-
cken, wahrend die Wande im rechten Winkel diese
aussteifen und die rdumliche Tragstruktur vervoll-
standigen. Die AuRenwande sind so bemessen,
dass im Falle eines Brandes die Standfestigkeit der
dariiberliegenden Wohnung gewéhrleistet wird.
Die 280 Elemente, aus denen sich das Gebaude zu-
sammensetzt, wurden in der Werkstatt abgebun-
den, zusammengesetzt, mit Installationen und In-
nenbeplankungen versehen und dann zur Baustelle
transportiert. Die Topografie und das beschrankte

Vorhandener und gesattigter Dampfdruck

Der Wasserdampf diffundiert vom Warmen zum Kalten, jede Wandschicht
setzt dieser Wasserdampfdiffusion einen entsprechenden Diffusionswider-
stand entgegen. Dort, wo der Taupunkt liegt, tritt Wasserdampf als Kon-
densat aus. Um die kédlteren Wandschichten vor einer Durchfeuchtung zu
schiitzen, muss eine Dampfbremse auf der warmen Seite der Wand liegen.
Zu sehen sind hier der Sattigungsdampfdruck (psat) in Abhédngigkeit von
der Lufttemperatur und ein vorhandener Dampfdruck (p). Bei Uberschnei-
dung der beiden Kurven tritt so viel Wasser als Kondensat aus, bis wieder
100 Prozent relative Luftfeuchtigkeit erreicht sind.
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Platzangebot forderten eine Ausfiihrung nach der

Logik ,just in time" ein: Die AuBenwénde des Ge- Standort Via Aproca 30, Lugano/CH N i

baudes wurden piinktlich zum Zeitpunkt der Monta- Planung Studio di architettura Lorenzo Felder, D

ge an der Baustelle angeliefert. Die Eternitplatten Lugano/CH, www.feldersteiger.ch @

. Bauherr Mimi Lepori Bonetti, Lorenzo Felder
wurden dagegen erst bauseits aufgebracht und . E
X Holzbau Laube AG, Biasca/CH, www.laube-sa.ch

v.erbergen. nun YOHends die Natur def TragkonStrUk' Bauphysik IFec Consulenze sA, Rivera/CH, www.ifec.ch

tion. Dies ist kein Zufall: In Lugano wiirde ein augen- Martinelli + Menti AG, Luzern/CH, www.martinellimenti.ch

scheinlich reines Holzhaus den Status eines Exoten Fertigstellung Marz 2008 @

riskieren. Die AuBenhaut aus Eternit lasst es ,nor-

maler” erscheinen. In den statischen und energie- Q KX
technischen Eigenschaften des Gebdudes und im

Innenraum tritt diese jedoch sichtbar hervor.

Die Casa Montarina nimmt also, um es mit Robert

Venturi zu sagen, eine exemplarische Charakteristik

des ,behutsamen Manifestes" ein: Das Holz sieht 20m @
man nicht, aber es ist da mit all seinen guten Ei-
genschaften.

AuBenwand aus Holz Worauf kommt es an?

Wo liegen die Herausforderungen beim Bauen von AuBenwanden? Wir haben sieben Experten eingeladen, mit uns das Planen, Errichten und Weiterdenken
von AuBenwénden aus Holz zu diskutieren.

Michael Kaufmann Konrad Merz Karl Schafferer
Kaufmann Zimmerei und Tischlerei Statiker in Dornbirn Schafferer Holzbau GesmbH
www.kaufmannzimmerei.at www.mkp-ing.com www.schafferer.at
Bruno Spagolla
Josef Hohensinn Lothar Kiinz Sylvia Polleres Architekt in Bludenz
Architekt in Graz Bauphysiker in Hard, Vorarlberg Holzforschung Austria www.spagolla.at

www.hohensinn-architektur.at www.bauphysik-kuenz.at www.holzforschung.at
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Massivholzwand versus Rahmenbau:
Welche Vorteile hat eine Massivholz-
wand gegeniiber einer Holzrahmenkon-
struktion —auch im Hinblick auf ihre
bauphysikalischen Eigenschaften? Bevor-
zugen Sie ein System? Wenn ja, warum?

Holzmassivbau, Brettsperrholz, tragend
Kindergarten in Wien

Wandstarke (cm) = 46
U-Wert (W/m2K) = 0,14

Senkrechte Holzleisten, Larche g0mm
Winddichtung, schwarz, uv-bestandig 1mm
Alu-Lochblech, Z-Winkel 40 mm
Winddichtung

2xHolzriegel 100x50 mm

dazwischen Mineralwolle 200 mm
Dampfbremse

Brettsperrholz128 mm

Holzlattung 25 mm

2xGipskarton12,5mm

Temperaturverlauf
gesattigter Dampfdruck (p,,,)
vorhandener Dampfdruck (p)

Ausbildung durch Raumbildung
Franziska Leeb

In der Einfachheit vielschichtige Raumerlebnisse
bieten - so kénnte man das architektonische Konzept
fiir den Kindergarten Schukowitzgasse von Clemens
Kirsch mit wenigen Worten umreien. Das im Herbst
2010 in Betrieb genommene Gebdude ging als Sie-
gerprojekt aus einem offenen Wettbewerb hervor.
Auf einem quadratischen Grundriss von 22 mal

22 Metern entwickelte Kirsch eine interessante
Raumtypologie mit hoher Nutzungsflexibilitat, die
sich insofern sehr rasch als giinstig erwies, als das
Gebaude noch in der Planungsphase vom urspriing-
lich ausgeschriebenen reinen Kindergarten mit sechs
Gruppen zu einer Kinderbetreuungseinrichtung
mutierte, in der schlieRlich neben einer Kleinkinder-
gruppe und einer Familiengruppe auch drei Hort-
gruppen der benachbarten Volksschule Platz finden
sollten. Die offene interne Konfiguration mit spar-
samen ErschlieBungsflachen unterstiitzt die Kom-
munikation zwischen den einzelnen Gruppen, bietet
aber auch Nischen und Rdume zum Riickzug oder
zur konzentrierten Beschaftigung.

Ein Zeitrahmen von zehn Monaten fiir die Planung
und sechs Monaten Bauzeit bedingte eine entspre-
chende Effizienz des Projektverlaufs. Die Bauweise
ist im Wesentlichen diesem knappen Timing ge-
schuldet. Das konstruktive Grundgeriist wurde aus
Beton hergestellt. Wahrend vor Ort betoniert wurde,
wurden die Raumannexe aus Brettsperrholz in der
Werkstatt vorgefertigt. Sie erweitern den Hauptbau-
kérper nach aulen, geben ihm eine raumbildende
AuBenhiille und beherbergen diverse Nebenrdaume
und Spielkojen. Raumhohe Verglasungen im Haupt-
baukérper und hoch liegende schmale Fensterbander
in den vorspringenden Holzboxen sorgen fiir unter-
schiedliche Grade an Transparenz, eine angenehme
Tageslichtsituation und vor allem fiir mannigfaltige
Durchblicke und AuBenraumbeziige aus allen Innen-
bereichen. Nach Fertigstellung der Betonstruktur
wurden die Boxen aus finfschichtigem Brettsperr-
holz mit einer AuBenddammung aus zementgebun-
denen Holzfaserplatten mit Steinwollekern versetzt.

Josef Hohensinn Der Wandaufbau mit
weniger Lagen verzeiht Fehler (beim Rahmen-
bau ist das Verletzen der Dampfsperre ein
groBes Problem) und ist warmebriickenfrei.
Durch die groBere Masse an Holz wird
Feuchtigkeit gepuffert, ein besserer Schall-
schutz erreicht und das Konstruktionssystem
wird statisch viel effektiver, speziell bei
héheren Gebauden mit drei bis vier Ge-
schossen. Es wird kein System bevorzugt.

Michael Kaufmann Der Nachteil einer
Massivholzwand ist, dass die eigene Wert-
schopfung nicht so groB ist: Ich kann das
Brettsperrholz nicht selbst bearbeiten,
sondern muss es fertig zukaufen. Es ist ein
industrielles Produkt. Der Vorteil aber ist,
dass die Wand massiv ist. Das ergibt psy-
chologisch ein besseres Raumgefihl: Man
hat eine dichte, gesunde Wand, ist von
einem Holzkern umgeben und sitzt nicht
in einem Isolierpaket.

Lothar Kiinz Die gesetzlichen Anforderun-
gen an den Warme-, Schall- und Brand-
schutzsind in den letzten Jahren sehr stark
gestiegen. Je nach Anforderungsprofil
miissen — besonders beim Schallschutz -
bei beiden Bauweisen Vorsatzschalen an-
geordnet werden. Aus bauphysikalischer
Sicht gibt es daher keinen eindeutigen
Favoriten.



Da an den Innenwénden Installationsebenen lie-
gen, wurde hier mit Gipskarton beplankt. Fenster
wurden — aus Griinden des Bauablaufes und um
das Gewicht der Boxen nicht zusatzlich zu erhdhen -
vor Ort eingebaut. Sdmtliche nicht verglasten
Fassadenflachen erhielten eine senkrechte Larchen-
holzverschalung, die mit einer grauen Lasur ver-
edelt wurde. AuBentreppen, Pergolen und Rank-
geriiste aus Stahl tiberbriicken und verbinden
Geschosse sowie kubische Auskragungen und
bilden eine = schén langsam griin umrankte —

Filterschicht und Schwellenbereiche zwischen dem

Inneren und dem Garten.

Konrad Merz Massivholzwéande sind von
Vorteil, wenn hohe Lasten abzutragen sind.
Bei einem Einfamilienhaus im Passivhaus-
standard mit groBen Dammstarken und
kleinen Lasten steht eher die Rahmenwand
im Vordergrund. Eine generelle Regel gibt
es aber nicht. Die Entscheidung ist stark
vom Projekt und den spezifischen Randbe-
dingungen abhangig: dem U-Wert, dem
Brandschutz, dem Schallschutz, der Instal-
lationsfithrung, ob Holz im Inneren sichtbar
sein soll, der Statik, sowie den infrage kom-
menden ausfithrenden Firmen, der Zugéng-
lichkeit der Baustelle usw.

8
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Standort Schukowitzgasse 85, Wien/A

Generalplaner Kirsch zt GmbH, Wien/A, www.ckirsch.at
Bauherr Stadt Wien, Magistratsabteilung 34

mit Magistratsabteilung 19 und

Magistratsabteilung 10, www.wien.gv.at

Holzbau Kaufmann Bausysteme GmbH, Reuthe/A,
www.kaufmannbausysteme.at

Bauphysik Bauklimatik GmbH, Wien/A, www.bauklimatik.at

Fertigstellung September 2010

Sylvia Polleres Ich bevorzuge kein Bausys-
tem. Der Vorteil der Massivholzwand liegt
in ihrer héheren statischen Tragféhigkeit.
Aus bauphysikalischer Sicht sind mit beiden
Bauweisen sehr gute AuRenwandlésungen
maéglich. Die Speicherfahigkeit, ein der
Massivholzwand hinsichtlich des sommer-
lichen Warmeschutzes oft zugeschriebener
Vorteil, sehe ich nur bedingt. Viele Para-
meter nehmen darauf Einfluss und der
wesentlichste ist noch immer das Nutzer-
verhalten.

Karl Schafferer Die Vorteile einer Massiv-
holzwand sind eindeutig definiert: klar
getrennte Funktionsschichten, statische
Vorteile insgesamt wie Pressung usw.,
weniger Schichten, besseres Raumklima
durch feuchteregulierende Wirkung des
hohen Massivholzanteils raumseitig sowie
diffusionsoffen ohne Folien. Durch seinen
kreuzweise mehrlagigen Aufbau ist Brett-
sperrholz gegen Feuchtigkeit wesentlich
widerstandsfahiger. Es kommt dadurch
auch zu einem geringeren Schwind- und
Quellverhalten.

m:

Bruno Spagolla Massivholzkonstruk-
tionen verwende ich am liebsten aus
leimfreien Bauteilen, Dibelholz und
dergleichen. Die innere Tragschicht ist
dabei ohne Vorsatzschale. Das schafft
ein gutes, fiir den Holzbau typisches
Raumklima. Ich verwende keine defi-
nierten Systeme, sondern arbeite von
meinem Erfahrungshintergrund aus
anlassbezogen.
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Schwachpunkte einer AuBenwand
aus Holz:

Auf welche Punkte, Anschliisse etc.
muss man bei der Planung bzw. Errich-
tung einer AuBenwand besonderes
Augenmerk legen? Wo entstehen die
meisten Bauschaden?

Raumzellenbau, Brettsperrholz, tragend
Hotel im Ammerwald

Wandstarke (cm) = 50
U-Wert (W/m2) = 0,10

geschliffenes Edelstahlblech (geschosshoch)
mit unsichtbarer Befestigung
Unterkonstruktion/Hinterliftung 38 mm
Winddichtung

1xHolzriegel 100 mm

2xHolzriegel 140mm

dazwischen Mineralwolle gesamt 380 mm
Dampfbremse

Brettsperrholz 72mm

— Temperaturverlauf
rrrrrr gesattigter Dampfdruck (p,,,)
—— vorhandener Dampfdruck (p)

Stapelweise Hotelzimmer
Martina Pfeifer Steiner

Das Hotel Ammerwald liegt in einem abgeschie-
denen, engen Tal in Tirol. Aus wirtschaftlichen und
gestalterischen Griinden sollte das bestehende
Hotel durch einen Neubau ersetzt werden. Die
Architekten Oskar Leo Kaufmann und Albert Rif
liberzeugten den Bauherrn mit dem Konzept eines
L-fdrmigen Betonsockels und aufeinandergestapel-
ten vorgefertigten Zimmerboxen aus Holz. Diese
vorfabrizierten Raumzellen wurden von ihnen
inzwischen weit entwickelt. Dem schiffscontainer-
tauglichen Prototyp System 3, der 2008 anldsslich
der Sommerausstellung Home Delivery des MoMA -
Museum of Modern Art in New York zu sehen war
(siehe auch zuschnitt 31), folgten nun schliissel-
fertige Hotelzimmer fiir das Hotel Ammerwald.

Josef Hohensinn Auf den konstruktiven
Holzschutz muss sowohl von auRen als auch
von innen, z.B. bei Nasszellen mit entspre-
chender Absicherung, Wert gelegt werden.
Fugen sind im Speziellen im Sockelbereich
luft- und stromungsdicht auszufiihren. Ent-
sprechendes Augenmerk ist auf die Erfiillung
des Brandschutzes zu legen.

Michael Kaufmann Gut achten muss man
auf die Luftdichtigkeit. Ein mehrschichtiger
Aufbau wie der einer Standerwand muss
innen gut abgedichtet werden, und zwar
mit den richtigen Materialien. Die Dampf-
sperre innen ist wichtig, damit die Dampf-
diffusion behindert wird. Das ist bei einer
Standerbauwand komplizierter als bei einer
Massivholzwand.

Lothar Kiinz Ein wichtiger, aber oft ver-
nachldssigter Punkt ist die Planung der
luftdichten Ebene in der Gebaudehiille.
Schdden treten immer wieder bei nicht
geplanten Durchdringungen (Elektrolei-
tungen, HsL-Leitungen etc.) bzw. durch
beschéddigte oder nicht fachgerecht ver-
klebte Dampfbremsen auf.



In einer Zimmerei im Bregenzerwald wurden die
Hotelzimmer flieBbandartig vorgefertigt. Sattel-
schlepper karrten die 93 Boxen in Nachtschichten
nach Tirol. Auf einen vorbereiteten zweigeschos-
sigen Betonsockel, in dem Restaurant, Seminar-
bereich, Sauna und Hallenbad untergebracht sind,
wurden die Raume immer paarweise, Bad an Bad,
aneinandergereiht, fiir die Schallentkoppelung
sorgen Neoprenstreifen.

Durch die Vorfertigung in der Zimmerei wurde die
Bauzeit wesentlich reduziert und gleichzeitig die
Ausfithrungsqualitét deutlich erhéht. Installationen,
Sanitéreinrichtungen, Méblierung, alles ist in den
Boxen schon fix eingebaut. Fiir die Konstruktion
wurden Brettsperrholzplatten verwendet, die innen

Die AuRenwand

gleichzeitig die fertige Oberflache bilden. Auch die
Nasszellen inklusive Dusche sind aus diesen Massiv-
holzplatten, die dank eines speziellen Anstrichs
wasserdicht sind.

Die kompakt auf drei Stockwerke gestapelten ferti-
gen Holzboxen wurden erst auf der Baustelle mit
Mineralwolle und Winddichtung isoliert. Robust, ele-
gant, hochwertig und pflegeleicht sollte die Fassade
sein. Oskar Leo Kaufmann und Albert Riif wahlten
Edelstahlblech, das Licht und Wetter im Laufe der
Jahreszeiten angenehm spiegelt. Dass es sich um
einen Holzbau handelt, wird nicht versteckt. In den
tiefen Fensternischen, die als franzdsische Balkone
zu benutzen sind, ist der Baustoff, aus dem das In-
nere besteht, auch von auBen deutlich zu erkennen.

zuschnitt 43.20m
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Standort Ammerwald 1, Reutte/A

Planung Oskar Leo Kaufmann | Albert Riif ZT GmbH, Dornbirn/A, www.olkruf.com

Bauherr BMw Group, Miinchen/D, www.bmwgroup.com

Holzbau Kaufmann Zimmerei und Tischlerei GmbH, Reuthe/A, www.kaufmannzimmerei.at
Kaufmann Bausysteme GmbH, Reuthe/A, www.kaufmannbausysteme.at
Bauphysik Bau Damm Technik | Ingenieurbiiro fiir Bauphysik, Frastanz/A, www.bauphysik.cc

Fertigstellung November 2009

Konrad Merz Bei fachgerechter Planung
sollte es keine Schwachpunkte geben. Bei
vorgefertigten Bauweisen ist natiirlich den
Fugen und Anschliissen an die vor- oder
nachgelagerten Gewerke besondere Beach-
tung zu schenken.

Sylvia Polleres Der Sockelanschluss, insbe-
sondere die schwellenfreien Ubergénge,
zéhlen aus meiner Sicht zu den kritischsten
Detaillésungen im Holzbau. Die meisten
feuchtebedingten Bauschaden werden nach
wie vor durch Eindringen von Regen- oder
Oberflachenwasser verursacht. Dem kon-
struktiven Feuchteschutz kommt ein beson-
derer Stellenwert zu, denn kaum ein anderer
Holzbauteil ist schwieriger auszutauschen
als eine zerstorte Schwelle.

Karl Schafferer GroBtes Augenmerk und
besondere Sorgfalt sind sicher auf den Sockel-
anschluss, auf Wand- und Dachdurchbriiche
sowie auf Fassadendetails zu legen. Hier
gilt das Grundprinzip: Feuchtigkeit ist die

gréBte Gefahr fiir Holz. Wenn Holz Feuchtig-

keit ausgesetzt ist, muss ein moglichst
schnelles und sicheres Abtrocknen gewahr-
leistet sein.

Bruno Spagolla Anschliisse sind Mate-
rial- und Bauteilfiigungen. Diese sind
immer wichtig, das gehort zur Werk-
planung. Wenn man dem Holz - so wie
ich — sein natrliches Verhalten wei-
testgehend belassen mochte, ist die
sorgfaltige Beachtung der Wind- und
Luftdichtheit besonders wichtig.
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Holzrahmenwand, tragend
Einfamilienhaus in Steyr

Wandstarke (cm) = 32,5
U-Wert (W/m2) = 0,15

epDM-Baufolie

Vlies

osB-Platte 15mm

Holzriegel 120x200 mm

dazwischen Mineralwolle 200 mm
Dampfsperre

osB-Platte 15mm
Mineralwolle/Installationsebene 8o mm
Gipskarton 15 mm

Temperaturverlauf
gesattigter Dampfdruck (p,,,)
vorhandener Dampfdruck (p)

Dichte Packung
Anne Isopp

In Steyr steht — inmitten einer gewéhnlichen Ein-
familienhaussiedlung - ein ganz und gar in Schwarz
gekleidetes Haus. Jeden kann man hier nach dem
Weg fragen. Alle wissen gleich, welches Haus ge-
meint ist. An diesem Bau ist nicht nur seine Farbe,
sondern auch seine Lage spektakular. Es liegt ober-
halb der Enns, einem der beiden Fliisse, die durch
Steyr flieBen, sein Grundstiick fallt steil zu ihrem

Ufer ab. Die Form des Hauses erschlieBt sich dem
Besucher nicht sofort: Sie ergab sich aus der Bebau-
ungslinie und der Bebauungsvorschrift, die besagt,
dass man in der Siedlung nur ein Geschoss mit aus-
gebautem Dach bauen darf. Um die Baugrenzen
so weit wie moglich auszunutzen, schuf Architekt
Gernot Hertl drei ineinander verschrankte Baukdrper
mit unterschiedlich geneigten Dachflachen. Zur
Strale hin gibt sich das Haus, das Biiro- und Wohn-
haus zugleich ist, vollkommen geschlossen. Lediglich
tber Lichtkuppeln in den Schragdachern und der
Fassade fallt Tageslicht hinein, gartenseitig 6ffnet es
sich hingegen mit groRziigigen Glasflachen. Der Bau-
herr ist Werbegrafiker, seine Agentur ,Die Besorger”
nimmt das ganze Obergeschoss ein. Er selbst wohnt
im Erdgeschoss, das zum Garten und damit zum
Fluss hin orientiert ist.

Da die zu bebauende Flache auf dem Grundstiick
begrenzt ist und man so viel Wohnflache wie mog-
lich schaffen wollte, entschied man sich fiir ein
platzsparendes AuBenwandsystem, eine Holzrie-
gelwand ohne hinterliiftete Fassade. Das Haus ist
in eine EPDM-Folie eingepackt — eine Kautschuk-
folie, die tblicherweise fiir Flachdachabdichtungen
verwendet wird. Fiir den Bauherrn war diese Folie
wegen ihrer Farbigkeit eine mutige Entscheidung.

Wirtschaftlichkeit versus Technik:
Was ist ein wirtschaftlicher Aufbau?

Unterscheidet er sich von einem tech-

nisch optimalen Aufbau?

Josef Hohensinn Ein wirtschaftlicher Aufbau
besteht aus méglichst wenigen Schichten,
unter Einsatz von entsprechend giinstigen
Materialien. Er darf sich vom technisch rich-
tigen nicht unterscheiden. Die Abstimmung
fur die Art und Lebensdauer der Nutzung
muss hier Grundlage fiir die Wahl der Kon-
struktion sein.

Michael Kaufmann Ich bin iberzeugt, dass
der Standerbau noch kostengiinstiger ist als
der Holzmassivbau. Aber es ist eben nicht
dasselbe. Beim einen sitze ich in einem Iso-
lierpaket, beim anderen bin ich von Echtholz
umgeben. Hier wird auBen natiirlich auch
isoliert. Sobald der Holzmassivbau auch
innen isoliert wird — was ja gemacht wird —,
stellt sich auch dieser fiir mich infrage.

Lothar Kiinz Wirtschaftlich ist fiir mich ein
Wandaufbau, der neben den gestellten
statischen und bauphysikalischen Anforde-
rungen eine hohe Fehlertoleranz aufweist,
d.h. dass allfallige Ausfiihrungsmangel oder
Feuchteeinwirkung wéhrend der Bauzeit
nicht gleich zu einem Bauschaden fiihren.
Ein wirtschaftlicher Aufbau muss sich von
einem technisch optimalen nicht wesentlich
unterscheiden.



Den Architekten und sein Team stellte sie zudem
vor eine bauphysikalische Herausforderung. Hinter
der Kautschukfolie, in der Holzstdnderwand, durfte
sich kein Tauwasser sammeln. Die Holzforschung
Austria hatte im Zuge eines Forschungsprojektes
Flachdachkonstruktionen untersucht, um herauszu-
finden, unter welchen Voraussetzungen ein Flach-
dachaufbau auch ohne Hinterliftung moglich ist.
Wird der richtige Aufbau gewahlt, dann heizt sich
die schwarze Folie so weit auf, dass eine Austrock-

nung dahinter gewahrleistet ist.

Konrad Merz Auch das hangt von der Bau-
aufgabe ab. Was ist technisch optimal?

In Bezug auf die Warmedammung wahr-
scheinlich ein moglichst hoher U-Wert. Bei
sonst gleichem Aufbau ist eine Wand mit
einem hohen U-Wert in der Herstellung

teurer als eine Wand mit niedrigem U-Wert.

Ist sie darum unwirtschaftlicher? In einen
solchen Vergleich missen ja auch die
Lebenszykluskosten einflieBen.

Sylvia Polleres Ein sehr wirtschaftlicher Auf-
bau ist z.B. eine Massivholzwand ohne innere
Bekleidung oder Installationsebene und mit
einem Warmedammverbundsystem (wbvs)
mit Polystyrol. Dieser Aufbau ist zwar warme-
schutztechnisch meist gut, erreicht aber nur
ein bewertetes Schallddmmmal um die 35dB.
Ein technisch optimierter Aufbau hingegen
z.B. mit einer auf Schwingbtigel vorgesetzten
und gedammten Installationsebene erlangt
um die 50dB.

Die AuRenwand

Karl Schafferer Weniger ist mehr. Je weniger
Schichten ein Wandaufbau hat, desto giins-
tiger ist er und desto geringer ist die Gefahr,
dass eine Schicht versagt und nicht mehr
funktioniert. Also kann ein wirtschaftlicher
Aufbau durchaus auch ein technisch opti-
maler sein.
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Die Architekten entwickelten ihren Aufbau in
Anlehnung an dieses Forschungsprojekt und mach-
ten dabei keinen Unterschied, ob es eine Wand-
oder eine Dachflache ist. Das ganze Haus ist also
im Grunde genommen eine einzige Dachflache.
Standort Bergerwald 44, Steyr/A
Planung Hertl.Architekten zt GmbH, Steyr/A, www.hertl-architekten.com
Bauherr Die Besorger Mediendesign und -technik, Steyr/A, www.diebesorger.at
Holzbau Glaser GmbH, Waidhofen an der Ybbs/A, www.glaser-bau.at
Fertigstellung Mérz 2010
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Bruno Spagolla Wirtschaftlichkeit ist
kein absoluter Wert. Der Zielwertkata-
log eines Bauwerks setzt sich aus ver-
schiedenen, auch nicht messbaren,
sondern ,bewerteten” (sic!) Kategorien
zusammen. Innerhalb dieses Paradig-
mensystems ist die ,wirtschaftlichste"
Losung zu finden.



Historische Entwicklung der Holzwand

Stefan Winter und Frank Lattke

Craticii vero velim quidem ne inventi essent...

Fachwerk, wiinschte ich, wdre nie erfunden. Soviel Vorteil es ndmlich
durch die Schnelligkeit seiner Ausfiihrung und durch die Erweiterung
des Raumes bringt, umso gréBer und allgemeiner ist der Nachteil, den
es bringt, weil es bereit ist, zu brennen wie Fackeln... Auch macht das
unter Verputz liegende Fachwerk durch die senkrechten und querlie-
genden Balken am Verputz Risse... Aber da ja manche Leute sich doch
zum Fachwerkbau gezwungen sehen, weil der Bau schnell vor sich
gehen soll oder sie wenig Geld haben ... wird man folgendermalSen
verfahren miissen: Die Schwelle unterbaue man so hoch, dass sie mit
der Estrichmasse und dem FuBboden keine Beriihrung hat. Wenn die
Balken ndmlich in ihnen verschiittet sind, werden sie mit der Zeit
morsch, sinken ab, neigen sich und zerstéren die Schénheit des Putzes.

Vitruv, Zehn Blicher (iber Architektur

Heute iibliche Holzbauweisen

Holzmassivbau:

Seit Menschen Behausungen bauen, ist die Wand
die Trennung zwischen drinnen und drauBBen, ist sie
Warmeddmmung, statisches und zugleich bestim-
mendes Element der Architektur. In vielen landlichen
Regionen Europas kann man bis heute die Entste-

hung und Konstruktion alter Holzbauweisen studie-

ren. Fiir Wohngebaude und Stalle hat man schon
immer versucht, méglichst dichte und ddmmende
AuBenwénde zu bauen. Dabei waren Holzwénde
zwar in den Ddmmeigenschaften den Steinbauwei-
sen Uberlegen, oft aber nicht in ihrer Dichtheit und
Haltbarkeit. Scheunen zur trockenen Lagerung von
Heu weisen dagegen oft Spalte oder Offnungen
auf, damit Luft um das darin gelagerte und durch
Wand und Dach geschiitzte Gut zirkulieren kann.

&

Blockbau

Brettstapelbau/Brettsperrholzbau

Die handwerklichen Fertigkeiten, aus einem Baum-
stamm ein Stlick Bauholz zu schlagen und dieses
dann mit anderen zu einer Wand zu fiigen, haben
stets die Art und Weise beeinflusst, wie Holzbauten
entstanden sind. Friihzeitlich bekannt sind Pfahl-
bauten, bei denen zwischen Pfosten eingespannte
Flechtwande mit Lehmputz bedeckt wurden.

Der mittelalterliche und neuzeitliche Holzbau kann
in Massivbau und Skelettbau unterschieden werden.
In den Alpenldndern und Skandinavien kennen wir
den Blockbau, auch Schrot- oder Strickbau genannt,
bei dem liegend behauene Balken mit mehr oder
weniger komplizierten Holzverbindungen an den sich
stoBenden oder liberkreuzenden Eckverbindungen
lagenweise zusammengehalten sind. Durch das
Aufstapeln der Holzbalken muss das Schwinden der
HolzmaRe beriicksichtigt werden. Details wie z.B.
Fenster- und Tiranschlisse miissen so ausgebildet
werden, dass sich der Blockbau ungehindert setzen
kann. Das Wandgefiige des Stander- oder Stabbaus
besteht aus vertikalen aneinandergereihten Brettern
oder Bohlen, die eingenutet auf eine Schwelle auf-
gesetzt sind.

Beim Skelettbau besteht das Tragwerk aus senkrech-
ten, waagrechten und schragen Hélzern. Die von
ihnen eingeschlossenen Gefache sind beim Stander-
bohlenbau mit aussteifenden Holzbohlen und beim
Fachwerk mit Flechtwerk oder Mauerwerk aus Bruch-
stein geschlossen.

Filigrane bewegliche Holzverbindungen bestimmen
den japanischen Stab- oder Fachwerkbau, bei dem
Knotenpunkte, durch Holzkeile gesichert, auch
groBeren Kraften aus Wind- oder Erdbebenbean-
spruchung standhalten.

g

Tafelbaw Raumzellenbau



Holzbauweise stabformig

Alteste Bauform
Ubergangsform |
Europa, bis zur Industrialisierung
Nordamerika, Anfang 19. Jh.

/|

Europa, heute Skelettbau

Die Entwicklung neuer Produktionstechnologien und
Baustoffe verdrangte im 19. Jahrhundert zunachst
den Holzbau in Europa ein Stiick weit. In Amerika
dagegen, wo grolRer Bedarf an Bauvolumen herrschte,
entwickelte sich der Balloon-Frame als Bauart. Auf
iber mehrere Geschosse durchgehende enge Rippen
aus standardisierten Querschnitten wurden hierfiir
Bretter oder Holzwerkstoffplatten aufgenagelt.
Beim Platform-Frame erfolgt der Abbund der Wande
geschossweise.

In Europa entwickelte sich der Holztafelbau im
20.Jahrhundert zuerst als Bauweise fiir preiswerte
Baracken, urspriinglich fiir Sanitdtsbaracken im
Krieg, spater um die Wohnungsnot wéhrend und
nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern. 1921 stellte die
als ,Maschinenmobel"-Hersteller bekannte Deutsche
Werkstatte Hellerau ihr erstes Holzgebaude vor, das
in Tafelbauweise vorgefertigt wurde. MaBgebliche
Entwicklung betrieb die Firma Christoph & Unmack,
die 1919 ihre Werksiedlung in Tafelbauweise errich-
tete. Der Architekt Konrad Wachsmann, dortiger
Chefarchitekt von 1926 bis 1929, beschaftigte sich
mit der Weiterentwicklung der Skelettbauweise.

Er griff den historischen Fachwerkbau auf und ver-
einfachte die Bauweise durch Vereinheitlichung
der Querschnitte und Absténde. Die daraus entstan-
dene Holzrippenbauweise kann als Vorlaufer der
heutigen Holzrahmenbauweise bezeichnet werden.

-

Holzrahmenbau/ Holzrippenbau

Pfahlbau

Rahmenbau

massiv

Blockbau
/

Entwicklung der
Holzbauweisen

Bohlenbau

Fachwerkbau

\ Balloon-Frame
Platform-Frame

/ :
Tafelbau

Quelle Grafiken:

Mehrgeschossiger Holzbau in
Osterreich - Holzskelett- und
Holzmassivbauweise, proHolz

Holzmassivbau Austria (Hg.), Wien 2002

Die stetige Weiterentwicklung der Produktionstech-
niken, erhéhte Anforderungen an bauphysikalische
Eigenschaften und in den Nachkriegsjahren der
Wunsch nach Materialoptimierung fithrten zusam-
men mit der Entstehung unterschiedlicher Damm-,
Dicht- und Bekleidungswerkstoffe zu den heute
breit angewendeten mehrschichtigen Aufbauten
der AuBenwande des Holztafelbaus.

Dass wir heute mit Brettstapel- und Brettsperrholz-
bauweise wieder zu den Massivbauweisen zuriick-
kehren, mag unter dem Gesichtspunkt der Material-
optimierung verwundern. Aber mit Blick auf den
Lebenszyklus eines Gebdudes, auf CO,-Wirksamkeit,
Feuchte- und Warmespeicherung sowie auf die
grol3e Beanspruchbarkeit bildet die Massivholzbau-
weise im Vergleich zum vielschichtigen Holzrahmen-
bau insbesondere im mehrgeschossigen Holzbau
eine hochinteressante Alternative.

Eines aber gilt bis heute unverandert: In allen Fallen
braucht es einen exzellenten baulichen Holzschutz.

IngenieurmaBiger Skelettbau

‘ Die AuRenwand
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Holzrahmenwand, nicht tragend
Passivhauswohnanlage in Lauterach

=4 ": Wandstarke (cm) = 48
<J U-Wert (W/m2) = 0,13
(> —20°C
%}% Holzschalung Larche 27 xg95mm
Taupunkt %» _
%’/ _ Lattung 40x60mm
./“}" —o%C Konterlattung 25x60 mm
) '/“}.‘ - Winddichtung
-10°C H— <> -
5 ﬁ}.‘ Holzfaserplatte 16 mm
ét’: - Holzriegel 60x240 mm, dazwischen 2xMineralwolle 120 mm
(> > — 2335pg osg-Platte 18 mm
So 0o e Bs
a}.‘ - Dampfbremse
< P<W — 1284p Holzlattung 100 mm, dazwischen Mineralwolle 100 mm
A2
— 1000p .
<] - Gipskarton 15 mm
259p,. || _ :gfzg -
208p |1 %;" —op — Temperaturverlauf
2 21 5© I— gesattigter Dampfdruck (p.,,)
A
innen —— vorhandener Dampfdruck (p)

Innen massiv, auBBen Holz
Martina Pfeifer Steiner

Das ehemalige Firmenareal einer Maschinenfabrik
in Lauterach, relativ zentral gelegen, wurde fiir
gemeinnitzigen Wohnbau umgewidmet. Den aus-
geschriebenen Wettbewerb gewannen Cukrowicz
Nachbaur Architekten. Sie nahmen die Ausrichtung
und MaRstablichkeit der urspriinglichen Fabrikhal-
len, die die bauliche Umgebung gepragt hatten, auf
und versetzten die fiinf neuen dreigeschossigen
Baukorper so zueinander, dass Lichteinfall und Frei-
rdume optimiert sind. Die groRen Offnungen mit
den Balkonen liegen nun immer dort, wo dem Aus-
blick nichts im Wege steht, und durch einen weiteren
Trick ist trotz der sehr hohen Baudichte viel Griin
iibrig: Alle Autos sind in einer Tiefgarage unterge-
bracht.

Die Gebaude sind in Skelettbauweise mit Stahlbe-
tondecken und tragenden Stahlstiitzen errichtet,
ihre AuBenwande aus vorgefertigten, eingeschossi-
gen Holzelementen. Da fiir vier der fiinf Baukérper
Passivhausstandard gefordert war, war das Haupt-
argument, die Wandelemente aus Holz zu fertigen,
die Anforderung an die hohe Isolierung besser um-
setzen zu kénnen: ,Wir wollten nicht 30cm Styropor
anbringen”, sagt Anton Nachbaur-Sturm, ,so iberre-

deten wir den Bauherrn zu seiner ersten HolzauRen-
wand. Zudem sind Atmosphare und Haptik bei Holz
angenehmer als bei einem verputzten Baukérper.”
Die Montage der AuBenwand erfolgte in mehreren
Arbeitsschritten. Zuerst wurden die vorgefertigten
Holzelemente aufgestellt. Sie sind in Holzrahmenbau-
weise mit eingelegter Mineralwollddmmung gefer-
tigt, mit einer osB-Platte auf der Innenseite sowie
einer diffusionsoffenen Holzfaserplatte und einem
Windpapier auf der AuBenseite. Im nachsten Ar-
beitsschritt wurden die Holzfenster eingebaut und
erst danach im Inneren die Dampfbremsfolie, die
Mineralwollddmmung und der Gipskarton ange-
bracht. Nicht nur die Installationen sind in dieser
Vorsatzschale versteckt, auch die Stahlstltzen, da
man so auf einen Brandschutzanstrich verzichten
kann. Zuletzt wurde die Fassade montiert — wieder
in groBen vorgefertigten Teilen.

Die Fassade ist ein wichtiges Gestaltungselement.
Durchlaufende Fugen betonen die langen Baukérper
horizontal. Ein bemerkenswertes Detail sind die
Leisten, die bei Balkonen und Fenstern aus Stahl,
sonst aus Holz sind. Wie ein endloses Band ziehen
sie sich in sechs Linien Uber jedes Gebaude.

Josef Hohensinn Es ist auch fiir den Massiv-
bau ein hoher Vorfertigungsgrad anzustre-
ben. Weiters sind allgemeingiiltige techni-
sche Standards zu entwickeln, die nicht von
einzelnen Produkten und Firmen ausgehen.

Vorfertigung versus Fertigstellung auf
der Baustelle:

Im Rahmenbau ist die Vorfertigung
gang und gabe. Im Massivbau hingegen
werden, da die Platten schwer und
unhandlich sind, wieder viele Arbeiten
wie das Ddmmen und der Fenstereinbau
auf der Baustelle ausgefiihrt. Ist das
ein Nachteil? Wie wird sich das aus lhrer
Sicht weiterentwickeln?

Michael Kaufmann Das ist kein Nach-, son-
dern ein Vorteil: Wenn man die Wand erst vor
Ort umhiillt, dann kann man noch préziser
und noch dichter arbeiten, dann hat man
keine ElementstoRe. Eine kleine Zimmerei
mit zwei bis drei Mann kann die Massivholz-
platten kaufen, aufstellen und dann alle
Holzarbeiten machen, sie braucht dafir keine
groBe Halle. Selbst der kleinste Betrieb kann
das machen. Es bleibt natiirlich ein Teil sei-
ner Wertschopfung auf der Strecke, da er das
konstruktive Element zukaufen muss.

Lothar Kiinz Im Holzbau ist die bauphysi-
kalisch korrekte Ausfiihrung der Details
sehr wichtig — dies ist in der trockenen
Werkhalle leichter zu machen und zu kon-
trollieren als auf der Baustelle. Deshalb
wird sich der Vorfertigungsgrad weiter
erhéhen und die auch von der Witterung
beeinflusste Montagezeit auf der Baustelle
reduzieren.



Die Lattung der sdgerauen Holzverschalung ist je-
doch vertikal und (ibrigens aus Larche. Die Namens-
gebung der Wohnanlage Lerchenpark bezieht sich
aber nicht auf das Fassadenmaterial, sondern auf

Standort Lerchenpark 1-5, Lauterach/A
Planung Cukrowicz Nachbaur Architekten zT GmbH, Bregenz/A, www.cn-architekten.com
Bauherr (Bauteile A-D) Wohnbauselbsthilfe Bregenz, Bregenz/A, www.wohnbauselbsthilfe.at
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Bauherr (Bauteil E) Schertler-Alge GmbH, Lauterach/A, www.schertler-alge.at
Holzbau Schertler-Alge GmbH, Lauterach/A, www.schertler-alge.at
Bauphysik DI Bernhard Weithas GmbH, Grafenweg 16, Hard/A

Fertigstellung August 2009 (Bauteile A= D), Mai 2010 (Bauteil E)

die groBBziigigen Spiel- und Griinflachen, in denen
sich Klein und GroR ebenso wohl fiihlen wie die

Singvogel.

Konrad Merz Grundsétzlich ist die Ausfiih-
rungsqualitat bei Arbeiten, die in einer Werk-
statt unter optimalen klimatischen und be-
trieblichen Bedingungen ausgefiihrt werden
kénnen, einfacher zu gewahrleisten als bei
Arbeiten auf der Baustelle. Allerdings ist die
Massivbauweise in dieser Hinsicht weniger
anféllig als die Rahmenbauweise, da man es
tendenziell mit weniger Schichten zu tun hat.

Sylvia Polleres Der geringe Vorfertigungs-
grad bei der Massivbauweise ist ein klarer

Nachteil. Wir verlieren dabei unsere schlagen-

den Hauptvorteile im Holzbau: die kurze
Baustellenmontage und das Fertigen in
witterungsgeschitzter Umgebung. Hier gibt
es noch Entwicklungspotenzial. Ich glaube
zwar nicht, dass Zimmereien die ,nackten”
Massivholzelemente im Werk weiter vorfer-
tigen werden, aber durch vereinheitlichte
Systemdetails bei den Plattenproduzenten
kann man einen hoheren Vorfertigungsgrad
und somit einen rascheren Montageablauf
erreichen.

Karl Schafferer Das ist ein Nachteil. Wir ver-

lieren unsere Vorteile gegeniiber dem Beton-

bau - Geschwindigkeit, Prazision und vor
allem Qualitat. Unser Betrieb hat sich schon
vor Jahren auf vorgefertigte Elemente in Sys-
tem-Massivholzbauweise spezialisiert. Diese
werden bis hin zur Fassade incl. Fenster in

unserem Werk produziert. Die Massivholzbau-

weise wird unaufhaltsam ihren Marktanteil
erobern, den Zuwachs schatze ich fiir die
nachsten finf Jahren auf 100 Prozent und
mehr. Das Thema der Nachhaltigkeit gilt es
flir Holz und unser Know-how effizient zu
nutzen.
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Bruno Spagolla Beim prototypischen
Bauen entscheidet sich das vor allem
anhand der auftragslogistischen Kon-
zeption des Ausfiihrenden. Beim seriel-
len und systemischen Bauen werden
diese Aspekte wichtige Entwicklungs-
themen und somit fiir die Systemtaug-
lichkeit mit entscheidend sein.
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Anzahl der Schichten:

Die Wandaufbauten unterscheiden sich
oft durch die Anzahl ihrer Schichten.
Tendenziell geht man wieder zu weniger
Schichten iiber und jede Schicht sollte
mdglichst noch eine zusatzliche Funk-
tion Gibernehmen, wie Installations-
ebene, Dampfsperre... Wie viele Schichten
braucht man lhrer Meinung nach fiir
eine gut funktionierende AuBenwand?

Holzmassivbau, senkrechte Brettstapel
verdibelt, tragend Feuerwehrhaus und
Kindergarten in Thiiringerberg

Wandstarke (cm) = 64
U-Wert (W/m2) = 0,09

Horizontale Holzbohlen mit eingelegten Holzlatten 8o mm
2x Holzriegel 40x170 mm

dazwischen Warmedammung gesamt 340 mm
Dampfbremse

Massivholzwand 220 mm

— Temperaturverlauf
rrrrrr gesattigter Dampfdruck (p,,,)
—— vorhandener Dampfdruck (p)

Am liebsten leimfrei
Martina Pfeifer Steiner

Thiringerberg ist eine 700-Einwohner-Gemeinde in
Vorarlberg. Architekt Bruno Spagolla zeichnet hier
fiir alle ortspragenden Gebaude, die in den letzten
zwanzig Jahren entstanden sind, verantwortlich. Den
Anfangspunkt setzte er einst mit dem Sunnasaal,
einem Veranstaltungs- und Turnsaal gleich neben
dem Traditionsgasthaus Zur Sonne. Diesem folgt
jetzt ein Gebdude fiir Kindergarten und Feuerwehr,
das selbstbewusst einen ortsplanerischen Schluss-
stein setzt. Das Vorspiel zu diesem Neubau inklu-
dierte sogar eine Volksbefragung tber den Standort.
Spagolla entwarf zwei zueinander versetzte, funk-
tionell ineinander verschrénkte Baukdrper, die er
entlang des Stralenverlaufes platzierte. Der Holz-
bau mit Satteldach, in dem im Erdgeschoss Musik-
schule und Vereine und im Obergeschoss der Kinder-

garten untergebracht sind, steht direkt an der StraBe.

Zuriickversetzt ist das Feuerwehrgebdude in Beton,
dadurch entsteht der notwendige Vorplatz, seine

Josef Hohensinn Es ist sinnvoll, die Anzahl
der Schichten zu minimieren. Bei einer tech-
nisch richtigen Standerwand wird man kaum
unter sieben bis acht Schichten kommen.
Bei einer Massivholzwand mit Sichtflache
innen und einer hinterltfteten AuBenver-
kleidung sind fiinf Schichten notwendig,
wobei mit Vollwarmeschutz und Putzober-
flache sogar drei Schichten ausreichen. Die
Installationsebene kann in der Massivholz-
wand gefithrt werden, wahrend diese in den
Standerwanden wegen der Dampfsperre
eine eigene Schicht sein sollte.

die Fassade.

Michael Kaufmann Beim Massivholzbau
zahle ich folgende Schichten: Massivholz,
Windpapier, Isolierung, Windpapier als
Wetterschutz fiir die Isolierung und dann

Werkstatten und Nebenrdume sind in den Berg
hineingebaut. Die Verschrankung der so unter-
schiedlichen Funktionen ist reizvoll. Auf dem Dach
der Fahrzeughalle befindet sich das Freiluftkinder-
zimmer, von hier gelangt man zum Abenteuerspiel-
platz, der im steilen Gelande in Serpentinen und
Terrassen angelegt ist. Eine massive Holztreppe
fiihrt zum separaten Eingang in den Kindergarten.
Fiir Spagolla bedeutet mit Holz bauen, tunlichst
Holzwerkstoffe zu umgehen. ,Ich verwende Massiv-
holz mit seinen sympathischen Eigenschaften, den
UnregelméaRigkeiten, dem Eigenleben, Asten, wie es
vor Ort ansteht.” Letzteres nimmt man in Thiiringer-
berg wortlich. Die verwertete Fichte stammt aus-
schlieBlich aus den umgebenden Waldern und wurde
in der Talschaft verarbeitet. Alles wird genommen,
Sekundarware fiir Dach- und Konterlatten, A-Quali-
tat fur Fenster und Bodendielen bis hin zu den
Mobeln. Die Decken mussten keilverzinkt werden,
um entsprechende Spannweiten zu erreichen. Die
AuBenwande sind in Brettstapelbauweise errichtet,
aus senkrecht angeordneten, miteinander verdibel-
ten Fichtenbrettern, also ohne Leim. Innen ist das
stehende Holz sichtbar und unbehandelt belassen.
Die Warmeddmmung besteht aus Mineralfaser.
Die Fassade aus Holzbohlen als AulRenstrick, wieder
Fichte, ist geschraubt und gegebenenfalls auswech-
selbar. Eine Hinterliiftung gibt es bei dieser AuBRen-
wand jedoch nicht. Der Taupunkt befindet sich
namlich in der DAmmung beziehungsweise im
massiven Holz, das diesen ausgleicht und nach innen
abluftet: Es gibt kein Kondensat. Eine kontrollierte
Be- und Entliiftung tragt das lhre dazu bei — und
zur Erreichung des Passivhausstandards. Geheizt
wird mit ,Fernwdrme” aus der nahegelegenen zen-
tralen Hackschnitzelanlage, selbstverstandlich
wieder gespeist mit heimischen Resten.

Lothar Kiinz Die — aus bauphysikalischer
Sicht — notwendige Anzahl der Schichten
im Wandaufbau hangt mit den gestellten
Anforderungen zusammen. Ideal ware
immer eine Ausfiihrung mit 1. Wetterschutz-
ebene/Hinterliftungsebene/Dédmmebene,
2. Tragkonstruktion, 3. luftdichter Ebene/
Installationsebene.



Konrad Merz Eine bis zehn. Wir haben schon
funktionierende Wande gebaut, die nur aus
einem 26 cm starken Brettsperrholzelement
bestanden, andererseits gibt es Aufbauten
mit bis zu zehn Schichten, wenn hohe Anfor-
derungen an den Brandschutz (Kapselung),
eine spezielle Installationsschicht und eine
hinterliiftete Fassade gefordert sind.

Standort Jagdbergstrale 273, Thiiringerberg/A
Planung Bruno Spagolla, Bludenz/A, www.spagolla.at
Bauherr Verein zur Forderung der Infrastruktur der Gemeinde Thiringerberg kG, www.thueringerberg.at
Holzbau konstruktiv Kaspar Greber, Bezau/A, www.kaspargreber.at
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Holzbau Fassade Zimmerei Heiseler GmbH, Sonntag/A, www.heiseler.at
Bauphysik DI Dr. Lothar Kiinz zt GmbH, Hard/A, www.bauphysik-kuenz.at
Fertigstellung Oktober 2010

Sylvia Polleres Grob teilt man die AuRen-
wand in folgende Ebenen ein: die Fassaden-
hille als Witterungsschutz, die Tragstruktur,
die wiederum massiv oder bei einem Holz-
rahmenbau gleichzeitig die Dammebene
sein kann. Innenseitig kann ich unter Be-
plankungen wahlen, die als Dampfbremse
dienen, aussteifende oder brandschutztech-
nische Funktionen haben. Spontan wiirde
ich sagen: fiinf Schichten.

Karl Schafferer Wir haben Hauser mit mono-
lithischem Aufbau gebaut — aus 25 bis 35cm
Brettsperrholz, auBen und innen sichtbar -,
was gut funktioniert. Technisch und wirt-

schaftlich gesehen empfehlen wir vier Schich-

ten fiir eine funktionierende AuBenwand:
1.Massivholzwand in Sicht/Brettsperrholz,
2.Warmeddammsystem, 3. Fassadenbahn,
4. hinterltftete Fassade.

Bruno Spagolla Ich verwende in der
Regel vier Schichten: Tragschicht,
Winddichtung, die auch eine leichte
Diffusionsbremse ist, Dammung,
Wetterschutzdielen, die dammen,
mit Taupunktzone. Dieser Aufbau ist
nach auBen hin immer offener, der
Taupunkt in den nicht hinterliifteten
AuBendielen ist bauphysikalisch
unproblematisch und beeintrachtigt
die Dammleistung nicht.
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Ausblick:

Wo besteht im Holzbau in Bezug auf die
AuBenwand noch Entwicklungsbedarf?
Wohin geht die Entwicklung?

Holzmassivbau, senkrechte Bohlenstapel,
verdibelt, tragend Wohn- und Geschafts-
haus in Ziirich

Wandstarke (cm) = 50
U-Wert (W/m2) = 0,12

Glasfaserbetonelement 70mm
Alu-Unterkonstruktion/Hinterliftung 30mm
Mineralwolle 160 mm
Winddichtung

Holzbohlen 100x200 mm
Mineralwolle 8o mm
Alu-Lattung 30mm

Filz zur Schallentkoppelung
2xGipsfaserplatten 12,5mm
WeiBputz oder Spachtel smm
Glasfaserstrukturvlies

— Temperaturverlauf
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—— vorhandener Dampfdruck (p)

Bohle fiir Bohle
Axel Simon

Ziirich hat sich der 2.000-Watt-Gesellschaft ver-
schrieben, in vierzig Jahren soll jeder Bewohner der
Stadt seinen Energiekonsum auf ein Drittel herun-
terschrauben. Das Wohn- und Geschaftshaus von
pool Architekten zeigt, was das beim Bauen heillen
kann. Die Lage an der lauten Badenerstrasse ist
einerseits eine Biirde, andererseits ein Plus in puncto
Verkehrslage. Das Erdgeschoss mit Supermarkt ist
eine Betonkonstruktion. Darauf stehen sechs zu-
einander verschobene vier- bis sechsgeschossige
Hauser aus Holz. Zu beiden Seiten bilden sie tiefe
Einschnitte und ihre schmalen, langen, gut organi-
sierten Wohnungen blicken sowohl auf die StralRe
als auch in den riickwartigen Stadtpark.

Ein Energieexperte beurteilte jeden Entwurfsent-
scheid. So bestimmte das 2.000-Watt-Ziel auch
stark die Materialwahl. Aber auch der Bauherr hatte
seine Vorgaben: Die Baugenossenschaft Zurlinden
(BGZ) ist ein Zusammenschluss von Handwerksbe-
trieben, die ihre Hauser moglichst selbst bauen.
Auf ihren Wunsch hin konstruierten die Architekten
ihren Wettbewerbsentwurf, der auf einer Massiv-

baukonstruktion beruhte, nachtraglich mit dem vom
Holzingenieur Hermann Blumer entwickelten Wand-
system ,Top Wall": Raumhohe Bohlen werden neben-
einandergestellt und durch wenige Diibel fixiert.
Die 20-mal-10-cm-Querschnitte werden zugesagt auf
die Baustelle transportiert, wo sie ohne Maschinen
aufgestellt werden — eine Zweiermannschaft baut pro
Tag eine Hausetage. Die Architekten dachten dieses
System weiter und planten auch die Decken aus
Holz. Im vorgefertigten Hohlkastenelement sorgt
eine Schlackeschiittung fiir Schallschutz.

Da bei sechsgeschossigen Holzbauten alle tragenden
Teile vor Feuer geschiitzt werden missen, ist die
Konstruktion nirgendwo sichtbar. Die Dammung
der AulRenwand teilt sich auf in eine dullere 16cm)
und eine innere Schicht (8 cm), so lieB sich die Ver-
kleidung einfach montieren. Innen sind dies ze-
mentgebundene Gipsfaserplatten, auBen eine hinter-
[liftete Fassade aus glasfaserverstarktem Beton,
dessen Primarenergiebilanz sich als am giinstigsten
erwies. Das stranggepresste Profil ist durch seine
geknickte Form besonders stabil — die Unterlattung
wurde in einem gréBeren Abstand montiert, wo-
durch Material gespart werden konnte. Die Ecken
und Fensterlaibungen bilden massive Elemente. Mit
ihrer horizontalen Schichtung irritiert die Fassade:
Sie erinnert an nachgeahmtes Bossenmauerwerk in
Putz, hat aber Fugen. Dahinter konnte sich alles
befinden, auch eine massive Holzwand.

Josef Hohensinn In beiden Systemen, Mas-
sivholz- und Rahmenbau, ist grundsatzlich
weiterer Entwicklungsbedarf gegeben.

Es sind typisierte und technisch normierte

Bausysteme mit standardisierten Anschluss-

details zu entwickeln. Diese Systeme miissen
produkt- und firmenunabhédngig sein (wie
z.B. beim Beton die Giiteklasse). Nur mit
einer einfachen Anwendungssicherheit kann
der Holzbau kundenorientierter werden und
dadurch verstarkt Verwendung finden.

Michael Kaufmann Es bedarf einer groReren
Standardisierung. Es kann nicht sein, dass
man fiir jedes Haus jedes Detail neu erfin-
den muss.

Lothar Kiinz Die witterungsbedingten
Einfliisse wie Schlagregen, Hagelschlag,
Schnee und Wind werden laut Prognosen
der Klimaforscher in den nachsten Jahren
zunehmen — wodurch AuBenbauteile zusatz-
lich belastet werden. Es wére daher wiin-
schenswert, wenn dem konstruktiven Holz-
schutz wieder jene Beachtung zukdme, die
ervor hundert Jahren schon hatte - dies
ist jedoch auch eine gestalterische Frage.



Konrad Merz Wenn man die Verwitterung/
Vergrauung verhindern, besser steuern oder
vorwegnehmen kénnte, kdme man vor allem
bei Anwendungen im urbanen Umfeld einen
Schritt weiter. Die energetische Sanierung
von Bestandsbauten mit vorgefertigten
Modulen, die sich im Moment noch in ihren
Anfangen befindet, wird sicher weiter an Be-
deutung gewinnen, ebenso die Integration
von Geraten zur Steuerung des Innenklimas.

Sylvia Polleres Entwicklungspotenzial fiir
die AuBenwand sehe ich in der Sanierung.
Hier haben vorgefertigte, schon mit Haus-
technik versehene Elemente groBe Vorteile.
Die Wand wird vielleicht zukiinftig je nach
Bediirfnis mit flexiblen modularen Funk-
tionsschichten ausgestattet sein.

Die Umstellung von Massiv- auf Holzbau erfolgte erst im fortgeschrittenen
Planungsstadium, als sich zeigte, dass die Vorgaben zur 2.000-Watt-Gesell-
schaft nur so zu erreichen waren.

Y/

20m @
Standort Badenerstrasse 378 -380, Ziirich/CH

Planung pool Architekten, Ziirich/CH, www.poolarch.ch

Bauherr Baugenossenschaft Zurlinden Zirich/CH, www.bgzurlinden.ch
Holzbau Zimmereigenossenschaft Ziirich, Zurich/CH, www.zgz.ch
Bauphysik Wichser Akustik & Bauphysik AG, Ziirich/CH, www.wichser.ch
Fertigstellung April 2010

Bruno Spagolla Es werden — wie liber-
all - viele Trends je nach Paradigmen-
lage verfolgt. Und alle nehmen fiir
sich in Anspruch, richtig zu sein und
sind es fiir sich genommen ja auch.

Karl Schafferer Systematisierung und Stan-
dardisierung missen so rasch wie moglich
umgesetzt werden. Hier sollte sich auch end-
lich die Industrie einen Schritt bewegen.
Fiinf unterschiedliche Brettsperrholzprodu-
zenten haben fiinf unterschiedliche Dimen-
sionen und Werte. Dies ist fiir viele Archi-
tekten und Planer ein Hindernis, damit zu
arbeiten. Sollten diese Punkte positiv erle-
digt werden, sehe ich, wie schon erwahnt,
in der Brettsperrholz-Massivholzbauweise
groRe Potenziale.



Fur die Abtragung der Hori-
zontal- und Vertikallasten der
Tes-Fassadenelemente gibt es
verschiedene Moglichkeiten:

I Na

Abgehéngt
Lastabtragende
Aufhdngung

an bestehender
Konstruktion

(auch in Verbindung
mit Aufstockung
mdglich)

Angehéngt
Geschossweise
Befestigung der
Fassadenelemente
an die Konstruktion
(Geschossdecken-
kanten)

Aufgestellt
Lastabtragung der
gesamten Fassade
im Sockelbereich
liber Konsole oder
Fundament

Eingestellt
Geschossweises
Einstellen der
Fassadenelemente
in die bestehende
Tragstruktur

TES EnergyFacade Sanieren mit
vorgefertigten Holzrahmenelementen

Klaus Siegele

Die TEs EnergyFacade ist ein Fassadensystem aus
Holz zur energetischen Modernisierung von Bestands-
bauten. Mit den vorgefertigten Holzrahmenelemen-
ten und einer umfassenden Methode von der Pla-
nung bis zur Montage lassen sich Baukosten exakt
definieren, Bauzeiten vor Ort verkiirzen und Fassa-
den in hoher technischer Qualitat verwirklichen.
Um die Vorteile des vorgefertigten Holzbaus auch
fiir die Sanierung von Gebduden nutzen zu kénnen,
wurde in den Jahren 2008 bis 2010 unter der Leitung
von Hermann Kaufmann, Frank Lattke und Stefan
Winter von der Tu Miinchen ein europdisches For-
schungsprojekt durchgefiihrt. Fachleute aus Deutsch-
land, Finnland und Norwegen entwickelten dabei
ein Fassadensystem aus Holz: Die Tes EnergyFacade
ist ein 6kologisches Ddmmsystem aus grol3forma-
tigen Holzrahmenelementen. Es umfasst und inte-
griert alle Arbeitsschritte der Modernisierung vom
AufmalB dber die Vorfertigung bis hin zur Montage.
Inzwischen hat das Fassadensystem bei mehr als
zehn Projekten seine Praxistauglichkeit bewiesen
sowie einige renommierte Preise eingeheimst, unter
anderen den Schweighofer Prize 2011 in der Katego-
rie Innovation.

Je hoher der Grad der Vorfertigung, desto
wichtiger das AufmaR

Die geschoss- oder gebdudehohen Holzrahmenele-
mente kénnen mit Fenstern und Tliren komplett oder
teilvorgefertigt hergestellt werden. Je hoher der Vor-
fertigungsgrad der Holzbauelemente, desto schnel-
ler und préziser ist die Montage auf der Baustelle.
Die witterungsunabhangige Vorfertigung in der Werk-
halle erlaubt den passgenauen Einbau von allen
Komponenten wie Fenstern, Tiiren, Haustechnik
und Solarmodulen. Grundlage einer Gebaudesanie-
rung mit TS ist ein genaues AufmaR. Nach dem
Prinzip der Schablone missen die vorgefertigten
Holzbauelemente exakt auf die Geometrie des be-
stehenden Gebdudes passen. Moderne Messtech-
niken wie 3D-Laserscanner, Tachymetrie und Mehr-
bildphotogrammetrie liefern prazise Daten von
dem Gebaude. In der Praxis werden meist ver-
schiedene Methoden gleichzeitig angewendet, an
schwierigen Stellen kann auch einmal ein Handauf-
mal vonnéten sein. Nachster Schritt ist die Planung
mit CAD/CAM, was eine optimale Dateniibergabe
an die Produktion mit cCNC-gesteuerten Maschinen
ermdglicht.



Basiselemente

Prinzipiell bestehen die Tes-Elemente aus einer sta-
tisch wirksamen Tragstruktur, einer Dammschicht
und einer wasserfithrenden Bekleidungsebene. Die
Fugen- und Anschlussdetails der teilweise oder kom-
plett vorgefertigten Elemente sind so konzipiert,
dass bei der Montage vor Ort alle geforderten bau-
physikalischen Funktionen wie Brandschutz, Luft-
dichtheit und Schallschutz gewahrleistet sind. Das
Gewicht der einzelnen Fassadenelemente richtet
sich nach deren GréBe und der Anzahl der inte-
grierten Komponenten. Am Bestandsgebdude muss
eine entsprechende Lastabtragung durch Abhdngen,
Anhangen, Aufstellen oder Einstellen der Elemente
sichergestellt sein. Das vorgefertigte Holzrahmen-
element kann entweder vor die bestehende Fassade
montiert werden oder eine zuvor demontierte Fassa-
de komplett ersetzen. Bleibt die AuBenwand beste-
hen, dann muss der Hohlraum zwischen dem geraden
Holzelement und der unebenen Bestandsfassade
gefiillt werden. Hierzu kann vor der Montage eine
Dammstofflage auf das Element aufgebracht werden
oder nach der Montage Zellulose in den Zwischen-
raum eingeblasen werden. Wird die AuBenwand
durch das neue Holzrahmenelement ersetzt, wie es
zum Beispiel bei der Peter-Schweizer-Volksschule in
Gundelfingen an der Donau erfolgte, dann wird
das neue Wandelement in der Tragstruktur des
Skelettbaus befestigt und muss als eigener Bauteil
den Anforderungen der Bauordnung entsprechen.

Neu ]
Fassade: !
Faserzementplatte 8mm b
Tes-Element:
Holzlattung 50 x 60 mm gehobelt/ :
Hinterliftung s5omm

Winddichtung

Holzfaserddmmplatte 32 mm

Mineralwolle 240 mm

Dampfbremse g
Gipsfaserplatte 1I5mm i

innen

Neu

Fassade:

Putziomm

Tes-Element:
Putztrdgerdammplatte 60 mm
Holzriegel 60x180 mm
dazwischen Zellulosefaser 18omm
osB-Platte lomm
Ausgleichsschicht:

Dammung 50 mm

innen

Wirtschaftlich und effizient sanieren

Je gréBer die Fassadenflache, umso wirtschaftlicher
zeigt sich das System. Die sehr kurze Montagezeit
macht die Tes EnergyFacade besonders fiir Projekte
interessant, bei denen entweder bei laufendem Be-
trieb oder binnen kurzer Zeit die Fassade energetisch
saniert werden muss — zum Beispiel bei Schulen,
Industrie- und Gewerbebauten oder vermieteten
Mehrgeschosswohnungen. Von Vorteil sind dabei
auch die durchgehend geplanten und aufeinander
abgestimmten Bauabldufe, die hohe Prazision und
Qualitat der vorgefertigten Elemente sowie die
vorbildliche Okobilanz. Aus dem erfolgreichen For-
schungsprojekt gingen inzwischen zwei weitere von
der Europadischen Union geférderte Projekte hervor,
die das Ziel haben, die Tes EnergyFacade durch
effiziente Dammstoffe zu verschlanken (Smart TES)
bzw. die energetische Modernisierung weiter zu
industrialisieren (E2ReBuild).

TES—timber based element system

Néhere Informationen
www.tesenergyfacade.com

Ansprechpartner
DI Frank Lattke
frank.lattke@lrz.tum.de

Literatur
zuschnitt 34 = Schichtwechsel

In der Modernisierung der Gebaudehiille mit vorgefertigten Wandelementen
auf Basis von TES EnergyFacade sieht Frank Lattke, Projektleiter von TEs, fiir den
Holzbausektor ein enormes Marktpotenzial. Die Bauweise beruhe auf den Starken
des modernen Holzbaus, bei dem heute standardisierte Bauablaufe von der
Planung iber die Vorfertigung bis zur Montage zur taglichen Routine gehoren.
Durch einen offenen Umgang mit Erfahrungen und durch Kooperationen kénne
die ganze Branche nur gewinnen, da die Gebaudemodernisierung eine der groRen

Aufgaben der Zukunft sei.

Die Tes-Fassadenelemente ersetzen die alte AuRenwand, sie sind raumabschlieBend:

Peter-Schweizer-Volksschule Gundelfingen/D, Planung: lattkearchitekten

Die Tes-Fassadenelemente werden vor die bestehende Fassade gehangt:
Wohnhaus in der SchldgerstraRe in Hannover/D, Planung: lattkearchitekten
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Die AuRenwand

zuschnitt 43.20m



Info

Holzforschung Austria
DI Dr. Martin Teibinger
T +43 (0)1/7982623-63
www.holzforschung.at

Aullenwande im Test Versuchshaus
der Holzforschung Austria

Anne Isopp

In Stetten bei Wien, vis-a-vis der Zweigstelle der

Holzforschung Austria, steht seit Kurzem ein zwei-

stéckiges Haus mit rotem Satteldach. Die wenigen
Fensterflachen und der ungestaltete AuBenraum

verraten, dass es sich nicht um ein normales Wohn-

haus handeln kann. Hinter einer wei8 und braun

gestrichenen Holzfassade verstecken sich insgesamt
65 Wandmodule, die in Holzrahmen- oder Holzmas-

sivbauweise ebenso wie aus Stahlbeton und Hoch-

lochziegeln aufgebaut sind. Im Inneren des Hauses

sieht es dann wirklich aus wie in einer Versuchsan-
stalt. Jedes Wandmodul, genau genommen jede

einzelne Lage der Wandmodule, ist verkabelt: Mehr
als 150 Sensoren messen die Temperatur, 52 weitere

geben zugleich die Luftfeuchtigkeit an. Mitten im
Raum steht eine schwarze Kugel, das so genannte

Globe-Thermometer, das die thermische Behaglich-
keit des Raumes bestimmt, also den Mittelwert zwi-

schen der Oberflachentemperatur der umschlieRen-
den Bauteile und der Lufttemperatur im Raum.

Service

Ansprechpartner
Holzforschung Austria
www.holzforschung.at

1BO

Osterreichisches Institut
fiir Baubiologie und Bau-
okologie

www.ibo.at

Lignum
Holzwirtschaft Schweiz
www.lignum.ch

Akkreditierte Priif-, Uberwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen
MA 39— Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
www.wien.gv.at/forschung/
laboratorien

1BS — Institut fiir Brandschutz-
technik und Sicherheitsforschung
www.ibs-austria.at

TGM — Die Schule der Technik,
Versuchsanstalt — Fachbereich
Akustik & Bauphysik
www.tgm.ac.at

Tu Graz, Labor fiir Bauphysik
www.bauphysik.tugraz.at

www.dataholz.com
Katalog bauphysikalisch
und 6kologisch gepriifter
Holzbauteile

Die Kennwerte konnen als
Grundlage fir die Nach-
weisfiihrung gegeniiber

Osterreichischen Baubehor-
den herangezogen werden.

www.infoholz.at
interaktiver Fragen- und
Infoservice

Ziel des Projektes ist es, unterschiedliche Bauwei-
sen miteinander zu vergleichen und Kennwerte fiir
Simulationen zu erhalten. Inwiefern beeinflusst
die Bauweise in Kombination mit Beschattungs- und
Liftungsszenarien die thermische Behaglichkeit
eines Holzhauses? Wie sieht es mit der sommerlichen
Uberhitzung aus und welchen Einfluss hat die Bau-
weise auf die Phasenverschiebung in der Wand?
Unter Phasenverschiebung versteht man den Zeit-
raum, der zwischen dem Zeitpunkt der hochsten
Tagestemperatur an der AuRenseite der Wand und
an ihrer Innenseite liegt. Im Idealfall betragt dieser
10 bis 14 Stunden, weil dann mithilfe einer Nacht-
[iftung die warme Luft wieder nach auBen trans-
portiert werden kann. Einige vertreten die Meinung,
dass nur Gebaude mit hoher Speichermasse sommer-
tauglich sind bzw. dass das Raumklima umso besser
ist, je hoher die Speichermasse ist. Dies aber sei,
so Martin Teibinger von der Holzforschung Austria,
nicht das alleinige Kriterium. Es komme auf das
Zusammenspiel aus der Bauweise mit den solaren
Eintrdgen in Kombination mit Beschattung und
Liftung an. Grundsatzlich gilt aber: Je schwerer die
Bauweise, desto wichtiger ist das Liiften. Und je
leichter die Bauweise, desto wichtiger ist es, die
solaren Eintrdge zu reduzieren. Die gewahlte Zu-
sammensetzung der Wandtypen wird nun ein Jahr
lang untersucht. Danach wird es eine neue geben.

Literatur

zuschnitt 34 — Schichtwechsel
zuschnitt 18 = Schallschwellen
zuschnitt 14 = Holz brennt sicher

proHolz Fachpublikationen
Fassaden aus Holz

proHolz Austria (Hg.), Wien 2010
160 Seiten, Leineneinband im Glattschnitt,
fadengeheftet, EURO 49,~

Mehrgeschossiger Holzbau in Osterreich — Holzskelett-
und Holzmassivbauweise

proHolz Austria (Hg.), Wien 2002

148 Seiten mit Softcover,

fadengeheftet, EURO 35,—

Zu bestellen unter: www.proholz.at/shop



Glossar AuBenwand
Begriffe und GroBen

a-Wert oder Fugendurchlass-
wert gibt an, wie viel Luft
(m3) pro Meter Fugenldnge
zwischen Fensterrahmen und
Fensterstock bei der Druck-
differenz von 1kp/m3 pro
Stunde hindurchgeht.

Bauphysik beschéftigt sich
mit den Themen des Warme-,
Schall-, Brand- und Feuchtig-
keitsschutzes im Bauwesen
zur Energie- und Komfort-
optimierung.

Blower Door Test ist ein wich-
tiges Instrument der Qualitats-
sicherung und dient dazu, die
Luftdichtheit der Gebaude-
hiille zu messen und eventu-
elle Leckagen aufzuspiiren.

Brandabschottung Waage-
rechte Bretter oder Metall-
profile trennen die Hinterliif-
tungsebene und verhindern so
eine unkontrollierte Brand-
aushreitung iiber mehrere
Geschosse.

Brandschutz bauliche MaB-
nahmen, die vorbeugend
Brande verhindern bzw. im
Brandfall die Ausbreitung
des Feuers hemmen sollen.
Diese erstrecken sich von
den verwendeten Baustoffen
und Bauteilen tber die Flucht-
wegplanung bis hin zu Lésch-
anlagen in Gebauden.

Dampfbremse Schicht an der
Innenseite einer raumseitigen
Waérmedammung, als Schutz
gegen schadliches Kondens-
wasser in Bauteilen bzw. ge-
gen eine Durchfeuchtung der
Warmedammung und daraus
resultierende Bauschaden.
Meist Folien aus Kunststoff,
bituminierte Pappen oder
Aluminium

Energieausweis beschreibt
den rechnerischen Energie-
bedarf eines Gebaudes auf
Grundlage der energietechni-
schen Parameter Gebdude-
hille, Heizung, Kithlung, Liif-
tung, Warmwasserbereitung,
Beleuchtung und eingesetz-
ter Energietrager.

Entkoppelung Trennung von
Bauteilen, um Kraft-, Warme-,
Brand- oder Schallweiterlei-
tung zu verringern bzw. zu
verhindern

g-Wert oder Energiedurch-
lasswert gibt an, wie viel
Strahlungswarme von auen
liber die Verglasung nach
innen abgegeben wird.

Gesamtenergiebilanz MaR
zur Bewertung der Energie-
menge, die im Lauf der Errich-
tung und Nutzung eines Ge-
baudes aufgewendet werden
muss

Heizenergie Teil des Endener-
giebedarfs, der zur Heizungs-
und Warmwasserversorgung

aufgebracht werden muss

Jahresheizwarmebedarf ist
die Warmemenge in Kilo-
wattstunden pro Jahr und
Quadratmeter, die nach einer
Bilanzierung der in einem
Gebéude auftretenden War-
megewinne und -verluste
aufgebracht werden muss,
um eine angenehme Raum-
temperatur zu erzielen.

Kondensatbildung oder Tau-
wasserbildung; grundsatzlich
ist zu beachten, dass die Kon-
densatbildung sowohl auf der
Raumseite als auch auf der
AuBenseite physikalisch und
klimatisch bedingt ist. Zur
Tauwasserbildung auf der
raumseitigen Scheibenober-
flache kann es kommen, wenn
Warmluft plétzlich an einer
kalten Scheibenoberflache
abkiihlt oder relativ kalte
Luft mit Feuchtigkeit ange-
reichert wird. Dies ist dadurch
zu erklaren, dass warme Luft
wesentlich mehr Feuchtigkeit
aufnehmen kann als kalte
(Schwitzwasser).

kontrollierte Be- und Entliif-
tung reduziert den Verlust von
Energie beim Liiften durch
automatisierten Luftaus-
tausch. Dabei wird der ver-
brauchten Abluft meist iiber
einen Warmetauscher Warme
entzogen und auf die ange-
saugte Frischluft Gbertragen,
wodurch diese bereits tem-
periert in die Rdume gelangt.

Lambda-Wert oder A-Wert
siehe Warmeleitfahigkeit

Luftdichtheit Fahigkeit einer
meist innenseitig gelegenen
Schicht, eine Durchstrémung
der Gebaudehiille zu verhin-

dern, damit es nicht zu hohen
Energieverlusten oder Feuch-
tigkeitsschaden kommt

Luftwechselzahl Lwz gibt
an, wie oft innerhalb einer
Stunde die Raumluft erneu-
ert wird. Eine Luftwechsel-
zahl von 1 bedeutet einen
stiindlichen Austausch der
gesamten Raumluft mit Au-
Benluft. Die Lwz in Woh-
nungen sollte mindestens
0,4 betragen.

Niedrigenergiehaus Gebaude
mit einem Jahresheizwarme-
bedarf von 40 bis 50 kWh/m2

Nullemissionshaus ist ein
Haus, das in der Jahresbilanz
keine CO,-Emissionen auf-
weist. Erreicht werden kann
dies nur durch eine Energie-
versorgung auf ausschlieR-
lich regenerativer Basis.

passive Solarnutzung Nut-
zung der Einstrahlungsener-
gie der Sonne ohne zusatzli-
che technische MaRnahmen,
wie z.B. durch die Verglasung
der Siidseite eines Gebdudes

Passivhaus Gebaude mit ei-
nem Jahresheizwarmebedarf
unter 15 kWh/m2 nach Berech-
nung des Passivhaus Instituts
in Darmstadt bzw. 10 kWh/m?
nach dem Osterreichischen
Institut fiir Bautechnik

Phasenverschiebung gibt an,
wie lange es dauert, bis sich
eine Anderung der duReren
Oberflachentemperatur innen
bemerkbar macht. Dies ist
vor allem im Zusammenhang
mit dem sommerlichen War-
meschutz von Interesse: Liegt
der Wert zwischen 10 und 14
Stunden, kann in der Nacht
die Warme wieder nach auRen
gebracht werden.

Raumklima beinhaltet alle
Bedingungen eines Raums,
von denen das Wohlbefinden
und die Leistungskraft der
Benutzer abhangen, und wird
durch Lufttemperatur, Luft-
feuchtigkeit und -geschwin-
digkeit, Gehalt an Fremd-
stoffen in der Luft sowie
Oberflachentemperatur und
Lichtsituation beeinflusst

Rohdichte das Verhdltnis von
Masse zu Volumen (g/cm3

oder kg/m3) bei einer be-
stimmten Temperatur und
Luftfeuchtigkeit. Die Roh-
dichte andert sich je nach
Holzfeuchtigkeit. Die Normal-
Rohdichte wird bei 20 °C und
65 Prozent Luftfeuchtigkeit
nach Lagerung bestimmt, die
Darrdichte wird im absolut
trockenen Zustand bestimmt.

Sattigungsdampfdruck ist
der Druck, bei dem die Luft-
feuchtigkeit 100 Prozent er-
reicht hat. Er ist abhdngig
von der Temperatur. Fallt die
Temperatur weiter ab, iber-
steigt der Wasserdampfdruck
den Sattigungsdampfdruck,
wodurch Tauwasser anfallt.

Taupunkt gibt an, bei welcher
Temperatur die Sattigungs-
feuchte erreicht ist. Wird
diese Taupunkttemperatur
unterschritten, tritt im Bau-
teil oder an der Oberflache
Tauwasser auf.

Thermische Behaglichkeit
resultiert aus der Raumluft-
temperatur, den Oberflachen-
temperaturen der raumum-
schlieBenden Flachen, der
Warmeableitung von FuB-
bodenoberflachen, der Luft-
geschwindigkeit sowie der
relativen Feuchte der Raum-
luft. Das Behaglichkeitsemp-
finden des Einzelnen hangt
aber auch von dessen Akti-
vitat, Bekleidung, Alter, Ge-
sundheitszustand und seiner
Gewohnung ab.

Thermografie die beriihrungs-
lose Messung und bildliche Dar-
stellung der Warmeabstrahlung
eines Gebdudes zur Lokalisie-
rung von Warmebriicken oder
Leckagen, wobei Messungen
im Inneren des Gebdudes
meist aussagekraftiger sind

U-Wert Warmedurchgangs-
koeffizient, der angibt, welche
Warmemenge pro Quadrat-
meter durch einen Bauteil
verloren geht, wenn die Tem-
peraturdifferenz zwischen
innen und auBen1°C (=1
Kelvin) betragt

Warmedammung MaBnah-
men zur Verringerung von
Warmeverlusten von Bautei-
len oder Gebauden, z.B. Ver-
kleidung mit Dammstoffen

Warmedammverbundsys-
tem auch wpvs oder wpv-
System, besteht aus platten-
formigen Dammmaterialien,
die auf den bestehenden
Untergrund geklebt und/
oder gedibelt und mit einer
Armierungsschicht, beste-
hend aus Armierungsmortel
(Unterputz) und Armierungs-
gewebe, versehen werden.
Darauf wird ein AuBenputz
(Oberputz) aufgebracht.

Warmedurchgangskoeffizi-
ent siehe U-Wert

Warmespeicherfahigkeit
von Gebauden oder Bautei-
len ist insbesondere fiir den
sommerlichen Warmeschutz
von Interesse. Wie viel War-
me ein Baustoff in einem
bestimmten Zeitraum spei-
chern kann, hangt von seiner
Waérmespeicherfahigkeit ab.

Warmeleitfahigkeit gibt an,
welche Warmemenge in einer
bestimmten Zeiteinheit und
bei einem bestimmten Tem-
peraturunterschied durch
eine definierte Flache stromt.

Wasserdampf-Diffusions-
widerstand oder p-Wert
gibt an, welchen Widerstand
der Bauteil dem Wasser-
dampf entgegenbringt. Je
nach Material und seiner
Dicke ist dieser unterschied-
lich hoch.

Winddichtung dicht verklebte
bzw. aufgebrachte, diffusions-
offene Schicht (z.B. Kunst-
stoffvliese, Weichfaserplatten
oder auch Putze), die auf der
kalten Seite der Warmedam-
mung liegt und verhindert,
dass im Winter kalte bzw. im
Sommer heiBe Luft von auBen
durch die Dammung ins Innere
eines Gebdudes dringt. Fehl-
stellen haben enorme Aus-
wirkungen.

‘ Die AuRenwand
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Seitenware

Offenes Fiinfeck

Auf einem Parkplatz in Koblenz stehen Linden und um eine von ihnen windet
sich seit Kurzem ein fiinfeckiger Pavillon. Aus Anlass der Bundesgartenschau
201 errichteten Architekturstudenten der Fachhochschule Trier dieses 150 m2
groRe Gebdude. Holzerne Fiinfecke und Rhomben reihen sich aneinander, bilden
den Boden und die Decke und sind lediglich an fiinf Punkten verformt, um
ebendort in eine Stiitze iiberzugehen und die Lasten des Daches abzutragen.
Fiir die Studenten waren Planung und Bau des Pavillons Teil ihrer Ausbildung:
Ihrem Professor Holger Hoffmann ging es darum, ihnen zu verdeutlichen, was
mithilfe eines computergestiitzten Entwicklungsprozesses vom Entwurf bis zur
Fertigung heutzutage méglich ist und dass man mit 3D-Programmen konzep-
tionelle und konstruktive Problemstellungen gleichzeitig 16sen kann. Dass der
Pavillon aus Holz errichtet werden sollte, war allen bald klar: Gerade Brett-
schichtholztrdger zusammen mit zugeschnittenen Furnierschichtholzplatten
lassen sich einfach zu Polygonen und im Weiteren zu einem Gesamtbauwerk
zusammensetzen. Im Oktober soll der Pavillon abgebaut und an anderer Stelle
wieder neu errichtet werden.

Standort Bundesgartenschau Koblenz, Koblenz/D, www.buga2o11.de Planung FH Trier, Studienprojekt, Trier/D,
www.toolboxtrierwordpress.com, Leitung: Holger Hoffmann, Diisseldorf/D, www.o-f-d.net Bauherr Kompetenzzentrum

fiir Gestaltung, Fertigung und Kommunikation, Handelskammer Koblenz, Koblenz/D, www.hwk-kompetenzzentrum.de
Holzbau Ochs GmbH, Kirchberg/D, www.ochs.info Statik osd Ingenieure, Frankfurt am Main/D, www.o-s-d.com
Zu besichtigen bis 16. Oktober 201

Geschlossen im Viereck

Jeden Sommer, und das nun schon zum elften Mal,
|adt die Serpentine Gallery einen renommierten Archi-
tekten ein, fiir sie einen Sommerpavillon zu entwer-
fen. Bedingung ist, dass er in England noch nichts
gebaut hat. In diesem Jahr kam Peter Zumthor an
die Reihe: Bis zum Oktober wird man von der Ser-
pentine Gallery aus kommend auf eine 5,5 Meter
hohe schwarze Kiste zulaufen. Lediglich raumhohe
Offnungen fiihren in einen dunklen Korridor, der
dann weiter ins Innere des 33 mal12 Meter groen
Pavillons leitet. Wie in einem mittelalterlichen
Kreuzgang kann man um einen so genannten hortus
conclusus wandeln. Den an eine wild wachsende
Wiese erinnernden Garten gestaltete der Niederlan-
der Piet Oudolf. Es ist nicht nur Zumthors erster Bau
in England, es ist auch einer, bei dem er die Reali-
sierung nicht bis zum Ende beaufsichtigen konnte.
Das ist Teil des Serpentine-Konzeptes: Die Ausfiih-
rung macht jemand vor Ort. Die Grundstruktur ist
ein Holzskelettbau, der mit Sperrholzplatten verklei-
det ist. Eine schwarze dicke Paste auf einem Baum-
wollnetz verleiht der Oberflache eine dreidimensio-
nale Tiefe. Man sieht, es geht auch ganz einfach:
Mit einfacher Grundform und klassischer Konstruk-
tion erzielt Zumthor eine beachtliche Wirkung.

Standort Serpentine Gallery, Kensington Gardens, London/GB

Planung Peter Zumthor, Haldenstein/CH Bauherr Serpentine Gallery, London/GB,
www.serpentinegallery.org Gartenplanung Piet Oudolf, Hummelo/NL,
www.oudolf.com Zu besichtigen bis 16. Oktober 201



Holzrealien

Michael Hausenblas

Kistenwald

Ein ganzer Wald zu Hause am Nachtkastl — mit dieser Kiste aus dem
Hause Naef wird's machbar. 21 Holzarten mit ihrer jeweils typischen
Maserung und Farbgebung gibt's in der so genannten ,Holzkollek-
tion". So kann man das helle, nahezu ungemaserte Holz der Linde
ebenso betatschen wie die zum Teil intensiven Maserungen ver-
schiedenster Nadelholzer. Dreht man die bedruckte Seite nach unten,

Holzkollekiion

Gadget-Legende
Apps auf Smartphones gibt es unzahlige, doch mit keinem
einzigen ldsst sich ein Butterbrot streichen, ein Stecken
schnitzen oder eine lockere Schraube anziehen. Dafiir eig-
net sich noch immer am besten das gute alte Sackmesser.
Schon 1897 begann mit dem so genannten Offiziersmesser
die Erfolgsgeschichte des wohl bekanntesten Sackfeitel-
machers namens Victorinox. Auch in Zeiten von allerlei
Supergadgets ist das Taschenmesser aus der Schweiz noch
immer ein Kultobjekt, das, wenn schon nicht im Hosensack,
doch zumindest in jedem Haushalt zu finden sein sollte.
Das Modell ,Swisschamp” mit Hartholzoberflache und

33 Spiel-, pardon, Werkzeugen ist dabei eine schéne Abwechs-
lung zum Kilassiker in Rot.

www.victorinox.com

Holzwelle

Ob man wirklich so cool ist und dieses frischge-
backene Kultstiick tatsachlich in den Garten stellt,
ist die eine Frage. Unbestritten diirfte aber sein,
dass Cassina der Designwelt mit der ,Tokyo Out-
door Chaise Longue" von Charlotte Perriand ein
wunderbares Geschenk gemacht hat. Der Entwurf
geht auf das Jahr 1940 zuriick, aber erst heuer
wurde das Stlick mit seiner organischen Wellen-
form auf der Maildnder Mdbelmesse vorgestellt.
Wer meint, dass die Liege dem beriihmten Bau-
haus-Klassiker Lc4 dhnelt, hat recht. Die Gestalte-
rin Charlotte Perriand war im Atelier des groRen
Le Corbusier unter anderem dafiir zustandig, diesen
Entwurf weiterzuentwickeln, was sie bravourds
gemeistert hat. Allerallerhdchste Zeit, dies endlich
zu erfahren.

WWw.cassina.com

kann man das Ganze auch als Spiel beniitzen. Edelkastanie oder Birne?
Wer es weil3, hat gewonnen. In einem Booklet finden sich zusatzliche
Infos zu den Holzern. So lasst sich ein Waldspaziergang unterneh-
men, ohne dass man vom Sofa aufstehen muss.

www.naefspiele.ch

Privatflieger

Man kommt mit dem Ding zwar nicht nach Paris
oder London, dafiir belastet es aber auch weder
den Geldbeutel noch die Umwelt. Das Design fir
den Flieger "Yoshida Hishou" geht auf das Jahr 191
zuriick, ist in Sachen Asthetik aber noch immer ein
Prachtstiick. Der Bausatz besteht aus Balsaholz,
Styropor und Gummibéndern. Die Zeitschrift Marie
Claire wahlte den kleinen Flugapparat unter die zehn
coolsten Geschenke zum Vatertag. Im Sortiment
der superleichten Himmelsstlrmer fiir Wiesen-Piloten
gibt es auch einen Nachbau des "Avion de Pénaud”,
des ersten iiber Gummiband aufgezogenen Modell-
flugzeugs, das Monsieur Alphonse Pénaud im Jahr
1871 in Paris baute.

www.brooklynsandio.com

Seitenware
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Yoshitomo Nara

geboren 1959 in Hirosaki,
Japan

lebt und arbeitet in Tokio

Einzelausstellungen
(Auswahl)

Ceramic Works, Tomio Koyama
Gallery, Tokio

Nobody's Fool, Asia Society,
New York

Yoshitomo Nara +graf,
Marianne Boesky Gallery,
New York

Yoshitomo Nara+graf, Reyk-
javik Art Museum, Reykjavik
Blum & Poe, Los Angeles
BALTIC Centre for Contem-
porary Art, Gateshead/UK
Galerie Meyer Kainer, Wien
Yoshitomo Nara+graf,

CAC Malaga, Malaga, E
Yoshitomo Nara +graf, Berlin
Baracke, Galerie Zink, Berlin

Gruppenausstellungen
(Auswahl)

Bye Bye Kitty!!!: Between
Heaven and Hell in Contem-
porary Japanese Art, Japan
Society, New York

Creating the New Century:
Contemporary Art from the
Dicke Collection, The Dayton
Art Institute, Dayton, Ohio/US
Trans-Cool TOKYO, Singapore
Art Museum, Singapore,
Bangkok Art and Cultural
Centre, Bangkok

Walking in My Mind, The
Hayward Gallery, London
Rites de Passage, Schunck
Glaspaleis, Heerlen/NL

The 6th Asia Pacific Triennial
of Contemporary Art,
Queensland Art Gallery,
Brisbane/AU

The Masked Portrait, Marianne
Boesky Gallery, Tokio

A Perspective on Contem-
porary Art 6: Emotional
Drawing, The National
Museum of Modern Art, Tokio
Disorder in the House,
Vanhaerents Art Collection,
Briissel

Bernard Buffet Museum,
Mishima/JP

Holz(an)stoR Yoshitomo Nara

Stefan Tasch

Die in GroRbritannien und Nordamerika entstandene
Pop Art der 1950er und 1960er Jahre bezog ihre
Motive aus der Alltagskultur, der Werbung und den
Massenmedien. Kiinstler wie Andy Warhol oder Roy
Lichtenstein wollten sich vom Ballast des Elitdren
befreien und strebten nach einer Annaherung von
Kunst und Alltag. In den 1990er Jahren griff eine
ganze Generation junger japanischer Kiinstler diese
westliche Bildsprache auf, um sie in ihre eigene
Kultur zu ibersetzen. lhre Arbeiten, die von Manga,
den japanischen Comics, von Anime, den japanischen
Animationsfilmen, und der traditionellen japani-
schen Druckgrafik beeinflusst sind, erzahlen von
gesellschaftlichen Missstanden, sexuellen Fetischen
und Fantasiewelten. Zu diesen japanischen Kiinst-
lern zahlt auch Yoshitomo Nara, in dessen Malereien
und Zeichnungen auch Punkrock eine wichtige Rolle
spielt. Er zitiert Textzeilen von den Ramones, Green
Day oder The Starclub. Yoshitomo Nara ging 1988
nach Deutschland, schrieb sich an der Kunstakade-
mie Disseldorf ein und blieb dort zwolf Jahre. Auf-
grund seiner mangelnden Sprachkenntnisse und der
damit verbundenen Schwierigkeit zu kommunizieren,
empfand Nara ein tiefes Gefiihl der Isolation. Diese
Erfahrung filhrte Nara zu jener Asthetik, die ihn
spater unverwechselbar machen sollte: Einfache
und reduzierte Bildinhalte beschleunigen die Kom-
munikation und stellen fiir Nara den direktesten
Weg dar, sich zu artikulieren. Kinder mit weit auf-
gerissenen Augen und grimmigem Blick, die er bis
heute in seinen Zeichnungen und Malereien darstellt,
wurden zu seinem Markenzeichen. Als Symbole fiir
die Einsamkeit menschlicher Existenz innerhalb der
Erwachsenenwelt und Verwundbarkeit aufgrund
physischer Schwéche werden sie von Nara aber nicht

Yoshitomo Nara +graf: Torre de Malaga, 2007
Turm fir eine Ausstellung im Zentrum fiir zeitgendssische Kunst in Mélaga, errichtet aus Acryl auf Holz, Privatbesitz

als Opfer portratiert, sondern als widerstandige
Kampfer und anarchistische Protagonisten, die sich
in einer feindlichen Umgebung behaupten. 2000
kehrte Nara nach Japan zuriick und lernte dort
2003 Hideki Toyoshima kennen, der als Mitglied des
Designkollektivs graf in Osaka arbeitete. Gemeinsam
entwickelten sie unter YNG (Yoshitomo Nara +graf)
Ausstellungskonzepte, die den Besucher partizipativ
in die Welt von Naras Imagination eintauchen lassen
sollten. Die hier abgebildete Arbeit aus dem Jahre
2007, ,Torre de Malaga”, wurde fiir die Ausstellung
im cAC Mélaga (Zentrum fiir zeitgendssische Kunst
in Mdlaga) entworfen. Das aus wiederverwerteten
Holzbauteilen errichtete Haus, das von den Besu-
chern betreten werden konnte, ist nachgebautes
Kiinstleratelier und marchenhafter Turm zugleich.
Nara und Toyoshima fanden die fiir den Bau verwen-
deten Materialien vor Ort. Das Besondere an diesem
Turmbau ist nicht nur seine lockere und im Do-it-
yourself-Verfahren errichtete Bauweise, sondern
auch, dass er aus zwei eigenstandigen Baukdrpern
besteht. Ein kleines Hauschen an der AuBenwand,
ohne eigenen Eingang, aber durch ein Glasfenster
mit dem Innenraum verbunden, beherbergt eines
von Naras wiitenden Kindern. Auch hier geht es um
die Unfreiheit kindlicher Existenz, die in einer Zelle,
umgeben von Naras Zeichnungen, ihr Dasein fristen
muss. Naras kiinstlerischer Ansatz verdnderte sich
iber die Jahre und entwickelte sich von der isolier-
ten Betrachtung seiner inneren Erlebniswelt hin zu
einer offeneren Praxis, die die Menschen einladt,
an seiner Sicht der Welt teilzunehmen.

Kuratiert vom Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien




